Aufbauempfehlung

Dinnschichtige FuURbodenheizung im Verbund

Anwendungsbereiche:
weber.floor 4160 oder 4310 oder 4190 auf WarmwasserfuRbodenheizung
im Verbund

Aufbau:
| Neuer Oberbelag S weber.floor 4960 Randdammistreifen TDS
2 weber.floor Belagsklebstoff & Untergrundabhdngige Grundierung mit
3 weberfloor DiNnnestrich/Renovationsestrich weberfloor 4716 Haftg.rundlerung oder
weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1 mit Quarzsandabstreuung
Y  warmwasserfuRbodenheizung 2

Tragende Konstruktion

Untergrundvorbereitung

l

Untergrundabhdngig:
Grundieren mit weber.floor 4716 Haftgrundierung
oder weber.floor 4712 Grundierung EP EC 1 +
Quarzsandabstreuung

l

Verlegen der FuRBbodenheizung und der Randstreifen

/\

>10 mm Uberdeckung > 5 mm Uberdeckung

—

Verlegen des

weber.floor 4190 \ge::::o::vl;?::
Alpha-Dinnestrich Y 9
Rohriberdeckung l L
10-30 mm \
weber.f!oor 4sio weber.floor 4160
Renovations- und . q
. Bodennivellierausgleich schnell
Holzbodenausgleich .
.. Rohriberdeckung
Rohriberdeckung 5-10 mm
10-30 mm



Arbeitsanweisung:

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfdhig, trocken und frei von Verunrei-
nigungen sein.

Alle den Haftverbund stérende Materialien sind z.B. durch Schleifen,
Frdsen oder Kugelstrahlen vom Untergrund zu entfernen. Staub und
sonstige RUckstdnde mussen anschlieend z.B. mit einem Industrie-
sauger entfernt werden. Bei der Planung einer FuRbodenheizung ist
darauf zu achten, dass immer die komplette Fldche eines Raumes
beheizt wird, andernfalls sind beheizte und unbeheizte Bereiche
mittels Bewegungsfugen zu trennen. Ausgenommen sind Rand-
bereiche in Kichen oder unter Schrdnken bis 80 cm.
Randddammstreifen mussen an allen aufgehenden Bauteilen ange-
bracht werden und missen mindestens 8 mm dick sein.

Bewegungsfugen missen angebracht werden:

- zwischen getrennt steuerbaren Heizkreisen, und Kalt- und
Warmzonen

- bei Fldchen > 40 m2 (Fldchenform beachten) und Kantenlénge
> 6 m. Es ist hierbei ein Seitenverhadltnis von 2 : 1 anzustreben.

- bei weber.floor 4190 > 60 m? und Kantenldnge > 10 m

- bei konstruktiven Besonderheiten und ungUnstigen Raumgeome-
trien (Raumteiler, Mauerspringen, verschiedene Estrichdicken,
TUrdurchgénge, usw.)

- Uber Bewegungsfugen im Bauwerk

Grundierung

Abhdngig vom Untergrund ist mit weber.floor 4716 Haftgrundierung
oder weber.floor 4712 Grundierung EP EC 1plus Quarzsandeinstreuung
zu grundieren (siehe weitere Untergrundempfehlungen).

Auftrag des weber.floor-Renovationsestrich/FlieRspachtel
>10 mm Uberdeckung:

weber.floor 4310 und weber.floor 4190 sind in einer Schichtdicke

von mindestens 10 mm und maximal 30 mm Uber den Heizleitern
einzubauen. Beim weber.floor 4310 ist vorher das Systemgewebe
weber.floor 4945 mit mindestens 50 mm Uberlappung der einzelnen
Bahnen zu verlegen.

Belegreife des weber.floor 4310 — normales System:

Ab dem 7. Tag kann mit dem Funktionsheizen gemdR Aufheizproto-
koll begonnen werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der
Boden belegreif.

Dokument: Aufheizprotokoll fur weber.floor 4310 Bauart B und auf
dunnschichtigen FuRBbodenheizsystemen im Verbund

Belegreife des weber.floor 4190 — schnelles System:

Nach 6 Stunden kann mit dem Funktionsheizen gemdR Aufheizproto-
koll begonnen werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der
Boden belegreif.

Dokument: Aufheizprotokoll fur weber.floor 4190 auf dunnschichtigen
Warmwasser-FuRbodenheizsystemen im Verbund

Aufbauempfehlung

> 5 mm Uberdeckung:

weber floor 4160 ist in einer Schichtdicke von mindestens 5 mm und
maximal 10 mm Uber den Heizleitern einzubauen.

Belegreife des weber.floor 4160 — schnelles System:

Nach 24 Stunden wird mit dem Funktionsheizen gemdR Aufheizpro-
tokoll begonnen. FUr den Fall, dass ein unmittelbares Funktionshei-
zen und sofortiges Belegen nicht vorgesehen ist, muss weber.floor
4160 mit geeigneten MaRnahmen vor Ubertrocknung geschitzt wer-
den. Mit Beendung des Funktionsheizens ist der Boden fur alle Beldge
auRer Parkett und Laminat belegreif und sollte moglichst zeitnah
belegt werden. Parkett und Laminat kénnen 7 Tage nach Einbau von
weber floor 4160 verlegt werden. Die Nutzung/Inbetriebnahme der
FuRbodenheizung darf aber erst 28 Tage nach dem Einbau erfolgen.

Dokument: Aufheizprotokoll fir weber.floor 4160 auf dUnnschichtigen
Warmwasser-FuRbodenheizsystemen im Verbund.

Bei Verklebung von Massivholzdielen, groRformatiges Stabparkett
(> 30 cm) oder Massivparkett mit erheblichem MaR&nderungsrisiko
muss in jedem Fall eine Zwischengrundierung mit Reaktionsharz
weber floor 4718 R oder weber.floor 4712 erfolgen. Die Verklebung von
Massivholzdielen erfolgt dann mit weber.floor 4838 2K-PU.

Wegen des langen Nachlaufverhaltens in das System entsteht eine
unruhige Oberflache. FUr die Verlegung von Fliesen und Parkett ist
die Ebenheit ausreichend, bei elastischen Beldgen kann eine Nivel-
lierung (z.B. mit weber.floor 4095 Alpha-FlieRspachtel oder weber.floor
4031 FlieRspachtel plus) erforderlich werden.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Gebdudegeometrie bzw.
des Untergrundes zu kleineren Haarrissen kommmen kann. Diese
stellen jedoch lediglich einen optischen Mangel dar und haben
keinerlei Einfluss auf die Haftung bzw. Tragfahigkeit des Bodens.
Zur Oberbelagsverlegung sollte weber.xerm 858 (KM flex) oder
weber.xerm 860 F (KM flex und fix) als Systemkleber zur Fliesen-
verlegung bzw. bei anderen Beldgen weber floor Belagsklebstoffe
verwendet werden.

Bei diesen dunnschichtigen FuRbodenheizungskonstruktionen han-
delt es sich um objektbezogene Sonderausfihrung. Gegebenenfalls
kénnen die Estrichdicken von den vorgegebenen Mindestschicht-
dicken der DIN 18560 abweichen.
Die maximal zuldssigen Verkehrslasten betragen bei:
- weber.floor 4160 (mit 5-10 mm Rohriberdeckung):
Einzellast < 1kN, Fladchenlast s 2 kN/m?
« weber.floor 4190 und weber.floor 4310 (mit 10-20 mm Rohriber-
deckung): Einzellast < 2 kN, Fléchenlast < 3 kN/m?
- weber.floor 4190 und weber.floor 4310 (mit 20-30 mm Rohriber-
deckung): Einzellast = 4 kN, Fldchenlast < 5 kN/m2
Der maximal zuldssige Rohrdurchmesser betrdgt bei allen Systemen
12 mm.

Aufbauempfehlung



Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weber.floor 4160

Boden-Nivellierausgleich schnell

Schnell belegbare, hoch flieRfahige zementgebundene Bodenausgleichsmasse 1-30 mm

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« ideal fiir groRRe Flachen « sehr gut maschinell verarbeitbar

« selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse « fiir schubfeste Parkettverklebung ab 2mm Schichtdicke

« in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar « auch fiir diinnschichtige FuBbodenheizungen im Verbund
Anwendungsgebiet

weber.floor 4160 wird im Verbund auf unterschiedlichen Untergriinden manuell oder maschinell eingebaut und bildet einen friih belegbaren,
tragfahigen Untergrund fiir alle gangigen Bodenbelage. Ideal fir grolRe Flachenspachtelungen.

Produktbeschreibung

weber.floor 4160 ist eine werksmaRig hergestellte, zementgebundene, polymermodifizierte, selbsttrocknende Bodenausgleichsmasse

Produkteigenschaften

EMICODE EC 1 "5 sehr emissionsarm

sehr gut maschinell verarbeitbar

hoch flieRfahig

Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke fiir Stuhlrollen nach DIN EN 12 529

mit hoher Oberflachenfestigkeit

sehr wirtschaftlich bei groBen Flachen

schnell belegbar

auch zum VergieBen diinnschichtiger FuBbodenheizungen im Verbund hervorragend geeignet
flir schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke

Technische Werte

Wasserbedarf: ca. 18 % bis ca. 20 %
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: >35N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: >7N/mm?
Verarbeitungszeit: > 15 Min. - < 20 Min. bei 20° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur (Luft): >10°C bis<30°C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 10 bis 25 °C
Baustoffklasse: A1fl-EN13501-1
Schichtdicke: 1 bis 30 mm
Konsistenz: 240 - 260 mm (Ring: 68/H 35 mm)
Begehbarkeit: 22h

egehbarkeit: <ah
Leichte Belastung: nach ca.24 h
CE Kennzeichen: CT-C35-F7

Qualitédtssicherung

weber.floor 4160 unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigeniiberwachung nach DIN EN 13813 .

Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf schatzen.

Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen alle aufgehenden Bauteile mit Randdammestreifen 8 mm von der Bo-
denkonstruktion trennen.

Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.
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weber.floor 4160

Boden-Nivellierausgleich schnell

Im Zweifelsfall beziiglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.
Keine Fremdstoffe beimischen.
Bei Verwendung als Heizestrich Info zu Sonderlésung anfordern.

Besondere Hinweise

Nur im Innenbereich einsetzen.

1mm Schichtdicke ist nur bei Handeinbau méglich.

Bei Verklebung von Massivholzdielen, groRformatiges Stabparkett (>30cm) oder Massivparkett mit erheblichem MaRanderungsrisiko muss in
jedem Fall eine Zwischengrundierung mit Reaktionsharz weber.floor 4718 R oder weber.floor 4712 erfolgen. Die Verklebung von Massivholz-
dielen erfolgt dann mit weber.floor 4838 2K-PU.

Untergriinde

Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Steinholzestrich, auf Gussasphaltestrich maximal 10 mm Spachteldicke

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfahig, trocken, fest und frei von Staub und Verunreinigungen sein.

Anwendungstipp beachten: ,Verfahren zur Oberfldchenvorbereitung von FuBbéden®

Untergrundbezogene Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit weber.floor 4716 Haftgrundierung, weber.floor 4705 Kombigrund oder
mit Epoxidharz weber.floor 4712 Grundierung EC 1 mit Quarzsandabstreuung. Technische Merkbldtter dazu beachten.

Bei aufsteigender Kapillarfeuchte oder Dampfdruck aus dem Untergrund zweifache Epoxidharzgrundierung als dampfbremsende Schicht

mit z.B. weber.floor 4712 und abschlieBender Quarzsandabstreuung direkt auf den Betonuntergrund aufbringen.

GroRere Unebenheiten (> 10 mm) mit z. B. weber.floor 4045 Bodenausgleich standfest egalisieren.

Verarbeitung

Mischen:

Maschinell mit einer von Weber zugelassenen Mischpumpe arbeiten. Konsistenz regelmaRig mit FlieRringtest liberwachen.
Zur Sicherstellung optimaler Verarbeitungseigenschaften muss die Gesamtldange der eingesetzten Pumpschlauche mindestens 40 m betragen.
Bei manueller Verarbeitung 1 bis 2 Minuten mit einem geeigneten Riihrwerkzeug aufmischen.

Das Material wird mit ca. 4,5 - 5,0 Liter Wasser je 25-kg-Sack gemischt.

Ein zu hoher Wassergehalt reduziert die Festigkeit, erhoht die Rissgefahr und das Schwinden.

Mischwerkzeuge:

Bohrmaschine mit Riihrquirl fiir Spachtelmassen

m-tec Duomix 2000, m-tec SMP (Silo-Mischpumpe)

Geratereinigung im frischen Zustand mit Wasser.

Verarbeitung:

Wird das Material gepumpt, sollte die maximale Breite der Arbeitsflache nicht mehr als 6 bis 8 Meter betragen.

Bei Breiteniiberschreitung weber.floor 4965 Abstellstreifen setzen.

Oberflache mit einer Zahnrakel oder Glattkelle glatten.

Nachbehandlung:

Frisch eingebaute Flachen vor Zugluft, direkter Sonnen- und Warmeeinwirkung schiitzen.

Belliftung nach Erreichen der Begehbarkeit ist notwendig. Zugluft vermeiden.

Die Baustellentemperatur muss wahrend der Verarbeitung und innerhalb der ersten Woche nach Verarbeitung mindestens 10° C, besser 15°
C betragen.

In den ersten 2 Tagen keine Luftentfeuchter einsetzen.

Besonders bei hohen Schichtdicken ist sofort nach Erreichen der Belegreife der Oberbelag aufzubringen. Wenn dies nicht sichergestellt werden
kann, ist das Produkt mit geeigneten MaBnahmen vor Ubertrocknung zu schiitzen.

Belegreife:

bis 3 mm nach 24 Stunden mit allen Belagen

1 Tag bei Fliesen

3 Tage bei Textil-, PVC-, Gummi- oder Linoleumbeldgen

7 Tage bei Parkett und Laminat
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weber.floor 4160

Boden-Nivellierausgleich schnell

Verbrauch / Ergiebigkeit
promm Schichtdicke : ca. 1,7 kg/m?

Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette

Foliensack 25 kg 42 Sacke
Papiersack 25 kg 42 Sacke
Silo

PumpTruck

Produktdetails

Wasserbedarf:

max.51/25kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschiitzter Lagerung ist das Material min. 6 Monate lagerfahig.

Stand: 29. Mai 2018 Seite 3/3



Aufheizprotokoll

Aufheizprotokoll fir weber.floor 4160 Bodennivellierausgleich schnell auf
dunnschichtigen Warmwasser-FuRbodenheizsystemen im Verbund

Bauherr:

Baustelle:

Bauleiter:

Heizungsbauer:

Heizsystem:

Estricheinbau am:

min:

mittl. Estrichdicke: mm
Heizelementiberdeckung: > 5-10 mm **

mm max: mm

Ablauf des Funktionsheizens

MaRnahmen

Datum/Uhrzeit/Unterschrift

Aufheizbeginn frihestens
24 Stunden nach Einbau* mit 25 °C
Vorlauftemperatur/Heizleistung

Vorlauftemperatur/Heizleistung auf 25 °C
eingestellt, pro 20 mm Schichtdicke for
1Tag halten

Vorlauftemperatur/Heizleistung ohne
Nachtabsenkung gehalten

for Tage

Beenden des Funktionsheizens
nach Erreichen der schichtdicken-
abhdngigen Haltezeit

Heizung abgestellt

Umgebungstemperatur erreicht

Heizung bleibt abgestellt

Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

Zu beachten:

Datum/Unterschrift Heizungsbauer

Bei FuRbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu fUhren, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Boden-

belagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausfihrung Beteiligten finden Sie in:

.Schnittstellenkoordination bei FlGchenheizungs- und FldchenkiUhlungssystemen in bestehenden Gebduden” oder in
.Schnittstellenkoordination bei FlGchenheizungs- und Fldchenkihlungssystemen in Neubauten”.
Kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

* weberfloor 4160 ist frUhestens 24 Stunden nach dem Einbau aufzuheizen. FUr den Fall, dass ein unmittelbares Funk-
tionsheizen und sofortiges Belegen nicht vorgesehen ist, muss weber.floor 4160 mit geeigneten MaRnahmen vor Uber-

trocknung geschitzt werden. Mit Beendung des Funktionsheizens ist der Boden fur alle Beldge auRRer Parkett und
Laminat belegreif und sollte méglichst zeitnah belegt werden. Parkett und Laminat kénnen 7 Tage nach Einbau von

weber.floor 4160 verlegt werden. Die Nutzung/Inbetriebnahme der FuRbodenheizung darf aber erst 28 Tage nach dem

Einbau erfolgen.

** Bei lediglich 5 mm Uberdeckung wird die Oberfléche etwas unruhig was fur das Verlegen von Fliesen unproblematisch

ist. FUr andere Oberbeldge ist entsprechend nachzuspachteln.
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Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 - SR 813.11
Druckdatum: 06.03.2019 Versionsnummer 14 Uberarbeitet am: 06.03.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.floor 4160

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: XXP006740

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Saint-Gobain Weber AG

Tafernstrasse 11b

CH - 5405 Baden-Dattwil

Telefon:+41 (0)56 484 24 24 e-mail: sds.ch@saint-gobain.com
1.4 Notrufnummer:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zirich

Telefon: 0041 (0)44 251 51 51 oder 145 (nur innerhalb der Schweiz)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so daf} die Einstufung dieser Gemische bezlglich H315 und
H318 nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes erfolgen.

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement, grau
Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)

CH1 —
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Handelsname: weber.floor 4160

(Fortsetzung von Seite 1)
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemafl den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Sobald das trockene Gemisch mit Wasser in Kontakt kommt oder feucht wird, entsteht eine stark
alkalische Lésung. Aufgrund der hohen Alkalitédt kann feuchter Mértel Haut- und Augenreizungen
hervorrufen. Vor allem bei langerem Kontakt besteht infolge der Alkalitat die Gefahr ernster
Gesundheitsschaden.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Fertigmértel mit Portlandzement

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 5-10%
EINECS: 231-900-3 Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx | Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grgu 1-2%
EINECS: 266-043-4 &> Eye Dam. 1, H318; > Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335

SVHC entfallt

Zusatzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist gemaR EG/1907/2006 kleiner 2 ppm , so dal} die Kennzeichnung mit
H317 (+ EUH203 "Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.") bis zum Erreichen
des Mindesthaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht gedffnet wurde.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen.
(Fortsetzung auf Seite 3)

CH1—
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Handelsname: weber.floor 4160

(Fortsetzung von Seite 2)
Durchfeuchtete Handschuhe, Kleidung Schuhe, Uhren usw. sofort ausziehen bzw. entfernen. Kleidung,
Schuhe, Uhren usw. vor Wiederverwendung grundlich waschen bzw. reinigen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspllen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte mdglichst temperiert sein (20-30°C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen ausldsen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Kontakt mit den Augen kann der Staub der Mischung (trocken oder nass) zu Irritationen oder
schweren Verletzungen flhren, die mdglicherweise irreversibel sind und nach langerem Kontakt auf
der feuchten Haut (durch Schweil3 oder Feuchtigkeit) reizend wirken kénnen.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzkleidung tragen.

Staubbildung vermeiden.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Das Produkt darf nicht in Kanalisationen, Gewasser oder ins Erdreich eindringen.
6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmafiig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

DNEL-Werte

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Oral Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
11,4 mg/kgxday (consumer systemic short term value)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 5,29 mg/m? (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
21,17 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)
5.082 mg/m? (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)
3.811 mg/m? (consumer systemic short term value)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat
MAK (Schweiz) | Langzeitwert: 3 a mg/m?
SSc;
CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau
MAK (Schweiz) | Langzeitwert: 5 e mg/m?
S;Staub
Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
Allgemeiner Staubgrenzwert: Alveolengangige Fraktion (< 5 ym): 3 mg/m?
Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion: 10 mg/m?
Staubgrenzwert: alveolengéngige Fraktion silikogener Staube (<5 ym): 0,15 mg/m?
Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nach der Verarbeitung des Produktes eine rickfettende Hautcreme benutzen.
(Fortsetzung auf Seite 5)

CH1 —



"weber

SAINT-GOBAIN

Seite: 5/9
Sicherheitsdatenblatt
gemalR ChemV 2015 - SR 813.11
Druckdatum: 06.03.2019 Versionsnummer 14 Uberarbeitet am: 06.03.2019

Handelsname: weber.floor 4160

(Fortsetzung von Seite 4)
Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Handschutz:
Schutzhandschuhe
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Handschuhmaterial
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:
Form: Pulver
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: Alkalisch
In Verbindung mit Wasser
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.

Flammpunkt: Nicht anwendbar.

Entziindbarkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entziindlich.

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht anwendbar.

nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar
Hartet beim Kontakt mit Wasser aus.

Viskositat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
9.2 Sonstige Angaben Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitiat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden (das Produkt reagiert mit
Feuchtigkeit alkalisch und erhartet).

10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
CAS: 1317-65-3 Calciumcarbonat, natiirlich

Oral ‘LDSO >5.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

Oral ‘LDSO >2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Oral ‘LDSO >2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau

Dermal [LD50]>2.000 mg/kg (Kaninchen)

Primére Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveridndernde und fortpflanzungsgefiahrdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung

CAS: 1317-65-3 Calciumcarbonat, natiirlich

LC50/96h |>10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia magna (grof’er Wasserfloh))
EC50/72h | >200 mg/l (Alge)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

LC50/48h |>79 mg/l (Daphnia magna (grof3er Wasserfloh))

LC50/96h |>79 mg/l (oryzias latipes)

EC50/24h | >790 mg/I (Belebtschlamm)

EC50/72h | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum (Grinalge))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Triilbungen verursachen.

Das Produkt enthalt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf
Fische und Bakterien wirken.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

CH1 —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produkt erhartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlielend als Bauschutt
entsorgt werden. Mogliche Abfallschlisselnummer 17 09 04.

Europaischer Abfallkatalog

Maogliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschliisselnummer ist abhangig von der Herkunft
des Abfalls.

10 13 11 |Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 | Betonabfalle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Ii
des MARPOL-Ubereinkommens und geman

IBC-Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Wassergefiahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor und Entwicklung
Ansprechpartner: Isabelle Kazandjian Phone: 0041 (0)79 382 51 09

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
Nach Anhang Il der REACH-Verordnung werden die modifizierten Abschnitte in dieser Version des
Sicherheitsdatenblattes im Vergleich zu der vorherigen Version mit Sternchen gekennzeichnet.
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