Aufbauempfehlung

DiUnnschichtige Renovierung auf Trennlage

Anwendungsbereiche:

Untergrinde, zu denen kein Verbund hergestellt werden kann und
bei wechselnden Untergrinden

Als Trennlage kann Papierschrenzlage oder PE-Folie eingesetzt werden. Dabei ist auf faltenfreie Verlegung zu achten,
um eine gleichmdRig starke Estrichplatte zu erhalten und Sollbruchstellen zu vermeiden.

I Neuer Oberbelag (bei Verwendung von zu verklebenden weber.floor 4945 Systemgewebe

Parkett, zusdtzliche Informationen anfordern)
Trennlage

weberfloor Belagsklebstoff weber.floor 4960 Randddammstreifen TDS

~ & N £

weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich,
weber.floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell
oder weber.floor 4365 Dinnestrich

Tragende Konstruktion

Untergrundvorbereitung

i

Verlegung der Trennlage und
der Randddmmstreifen

i

Verlegen von weber.floor 4945
Systemgewebe mit 50 mm Uberlappung

/\

normal trocknend schnell trocknend

i i

weber.floor 4365 Diinnestrich (20-50 mm)
weber.floor 4310 Renovations- und oder
Holzbodenausgleich (20-50 mm) weber.floor 4320 Renovations- und
Holzbodenausgleich schnell (20-50 mm)



Arbeitsanweisung:

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragféhig und trocken sein.

Alle losen Materialien sind zu entfernen. GréRere Hohlrdume und
Lécher sind mit gebundener Schiuttung, weber.floor 4515 Leicht-
ausgleich, weber.floor 4045 Bodenausgleich standfest o0.d. zu fUllen.
An allen aufsteigenden Bauteilen und RohrdurchfUhrungen sind
mind. 8 mm dicke Randddammstreifen anzubringen. Bei Verlegung
der Trennlage mussen sich die Bahnen entweder mindestens 50 mm
Uberlappen oder miteinander verschweilt werden. Die Trennlage
wird wannenférmig ausgebildet. Alle DurchfUhrungen und Uberlap-
pungen sorgfdltig mit Klebeband abdichten. Bei der Verlegung auf
Trennlage muss weber.floor 4945 Systemgewebe verlegt werden.
Die einzelnen Bahnen mussen sich hierbei mindestens 50 mm Uber-
lappen.

Auftrag des weber.floor Renovationsestrich
Normal trocknend:

Als normal trocknendes Produkt ist weber.floor 4310 Renovations-
und Holzbodenausgleich einzubringen.

Folgende Schichtdicken sind einzuhalten:

+ Mindestschichtdicke > 20 mm.

+ Die maximale Einbaudicke betrdgt 50 mm.

Belegereife des weber.floor 4310:

Alle Beldge nach 1-5 Wochen; 1 Woche Trocknungszeit pro cm
Ein-baudicke.

Schnell trocknend:

Als schnell trocknendes Produkt ist weber.floor 4320 Renovations-
und Holzbodenausgleich schnell oder weber.floor 4365 Diunnestrich
einzubringen.

Folgende Schichtdicken sind einzuhalten:
+ Mindestschichtdicke > 20 mm.
- Die maximale Einbaudicke betrdgt 50 mm.

Belegereife des weber.floor 4320 und weber.floor 4365:

Fliesenverlegung: nach ca.1Tag,

Parkett/Laminat: 7 Tage

Alle anderen Beldge: nach 3 Tagen

Bei Verklebung von Massivholzdielen, groRformatiges Stabparkett
(> 30 cm) oder Massivparkett mit erheblichem MaRénderungsrisiko
muss in jedem Fall eine Zwischengrundierung mit Reaktionsharz
weber.floor 4718 R oder weber.floor 4712 erfolgen. Die Verklebung von
Massivholzdielen erfolgt dann mit weber.floor 4838 2K-PU.

Bei der nachfolgenden Belegung mit Fliesen und Platten unter Ver-
wendung eines zementdren Klebers ist immer eine Zwischengrun-
dierung mit weber.prim 804 oder Reaktionharz vorzunehmen.
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Oberflichenbehandlung:
weber floor 4310, 4320 und 4365:

Kann der Boden nach Erreichen der Belegereife nicht mit einem
Oberbelag belegt werden, ist der Boden mit geeigneten MaRnahmen
vor Ubertrocknung zu schitzen.

Weitere Hinweise:

Bei dem vorgeschlagenem Systemaufbau handelt es sich um eine
objektbezogene SonderausfUhrung. Gegebenenfalls kénnen die
Estrichdicken von den vorgegebenen Mindestschichtdicken der
DIN 18560 abweichen. Die Belegereife ist abhdngig von den Aus-
trocknungsbedingungen. Die Angaben zur Belegereife sind maRk-
gebend bei trockenem Untergrund, einer Raumlufttemperatur von
20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Luftentfeuchter,
Zugluft sowie zu hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Bei Sys-
temlésungen auf Trennlage sind Estrichfugen einzubringen. Ein
fugenloses Estrichfeld ist bis zu einer maximalen Feldgréke von

40 m? und einer maximalen Seitenldnge von 6 m mdglich. Es ist
hierbei ein Seitenverhadltnis von 2 : 1 anzustreben. Bei konstruktiven
Besonderheiten und speziellen Raumgeometrien sind Scheinfugen
anzuordnen, z.B. bei Raumteilern, Mauervorspringen, verschiede-
nen Estrichdicken, TUrdurchgdngen, usw. Baudehnfugen sind zu
Ubernehmen.
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