Grundputze
Deckputze
Spachtel und Glatter

Bestellungen
T. +41 (0)44 947 88 00/F. +41 (0)44 947 88 66
bestellungeweber-marmoran.ch

"weber

SAINT-GOBAIN




Produktbeschreibung

weber ip 202

(maxit ip 202)

Gips-Decken-
leichtbeschichtung

auf Basis von hochwertigen
Gipssorten, Kalkhydrat,
mineralischen Feinsanden,
Mehlen und Leichtzuschlé-
gen sowie haftungs- und
verarbeitungsverbessern-
den Zusdtzen. Geeignet fur
manuelle und maschinelle
Verarbeitung mit allen
gdngigen Putzmaschinen,
wie EMP.

weber ip 1000

Gips-Maschinen-
Leichtputz

auf Basis von hochwerti-
gen Gipssorten, Kalkhy-
drat und mineralischen
Leichtzuschlagstoffen.
Extrem ergiebig als
Einschichtputz.

Gipsputze

ProdukteUbersicht

weber ip 1000-plus

Gips-Maschinen-
Leichtputz

auf Basis von hochwerti-
gen Gipssorten, Kalkhy-
drat und mineralischen
Leichtzuschlagstoffen
sowie haftungsverbes-
sernden Zusdtzen.
Extrem ergiebig als
Einschichtputz.

weber.mur 630 EQ
(ip22E)

Gips-Leichtputz

auf Basis von hoch-
wertigen Gipssorten,
Kalkhydrat, mineralischen
Feinsanden, Mehlen und
Leichtzuschlégen sowie
verarbeitungsverbessern-
den Zusdtzen. Geeignet
fUr manuelle und maschi-
nelle Verarbeitung mit
allen géngigen Putzma-
schinen, wie EMP.

Anwendungsbereich

Im Innenbereich auf Beton
(Decken und Wénde) ohne
Haftbricke! Hauptanwen-
dung: auf Betondecken als
Grundbeschichtung zur
Aufnahme von Spritzplas-
tiken und Deckputzen.

Im Innenbereich fur
Decken anwendbar.
Eignet sich hervorragend
als Deckenverputz und
zum Gldtten mit dem
Stielspachtel. Beton und
glatte oder schwach
saugende Untergrinde
mit den Haftbricken
weber MARMORAN G810,
weber combi haft

oder weber haft 260
vorbehandeln.

Im Innenbereich haupt-
séchlich auf Betondecken
ohne Haftbricke anwend-
bar. Eignet sich hervorra-
gend als Deckenverputz
und zum Glétten mit dem
Stielspachtel.

Im Innenbereich auf
Wdnden und Decken
und allen géngigen
Mauerwerksarten. Beton
und glatte oder schwach
saugende Untergrinde
mit den Haftbricken
weber MARMORAN G810,
weber combi haft

oder weber haft 260
vorbehandeln.

Verbrauch pro1mm

0,83 kg/m2 =30 m2/Sack

0,50 kg/m2 = 30 m2/Sack

0,50 kg/m2 = 30 m2/Sack

0,83 kg/m? =36 m2/Sack

mindestens 3 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Ergiebigkeit 1t =ca.1200 | Frischmortel | 1t=ca. 2100 | Frischmortel | 1t=ca. 2100 | Frischmortel | 1t =ca.1200 | Frischmortel
=ca.330 m? = ca. 400 m? = ca. 400 m? =ca.120 m?
bei 3-5 mm Putzdicke bei 5 mm Putzdicke bei 5 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,73 1/kg 1,21/kg 1,21/kg 0,56 1/kg
18,0 I/Sack 18,0 I/Sack 18,0 I/Sack 170 1/Sack
Besondere Hinweise Auftragsstdrke: Mindestauftragsstadrke: Mindestauftragsstdrke: Mindestauftragsstadrke:
3-5mm, gemdss SIA Normen gemdss SIA Normen innen 10 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-0,4 mm

0-0,4 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

@ EN 998-1/EN SN 13279-1

Lieferform In Sécken a 25 kg In Sdcken a15 kg In Sécken a 15 kg In Sécken a 30 kg
35 Sdcke/Palette 35 Sacke/Palette 35 Sdcke/Palette 35 Sacke/Palette
Im Silo Im Silo Im Silo Im Silo
Lagerdaver 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate
Klassifizierung nach cé6 B6 cé6 B6
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weber ip 23 weber ip 24 ultra

(maxit ip 23) (maxit ip 24 ultra)
Gips-Kalkputz Gips-Zement-Grundputz
auf Basis von hoch- auf Basis von hochwerti-
wertigen Gipssorten, gen Gipssorten, speziellen
Kalkhydrat, mineralischen | Zementen, mineralischen
Feinsanden, Mehlen und Feinsanden und Leichtzu-
Leichtzuschldgen sowie schldgen sowie verar-
verarbeitungsverbessern- | beitungsverbessernden
den Zusdtzen. Geeignet Zusdtzen. Geeignet fUr
fUr manuelle und maschi- manuelle und maschinelle
nelle Verarbeitung mit Verarbeitung mit allen
allen géngigen Putzma- gdngigen Putzmaschinen,
schinen, wie EMP. wie EMP.

Im Innenbereich auf Wéan- | Im Innenbereich auf

den und Decken und allen Wadnden, Decken und den
gdngigen Mauerwerks- gdngigen Mauerwerksar-
arten. Beton und glatte ten. Auf Beton: HaftbrUcke
oder schwach saugende weber multi 280.
Untergrinde mit den Haft-

brucken weber combi haft In gewerblichen Feucht-
oder weber haft 260 vor- rdumen, wie Saunen,
behandeln. Badeanlagen usw. emp-

fehlen wir weber ip 14.

111 kg/m? = 27 m2/Sack

11 kg/m?2 = 27 m2/Sack

1t =ca. 900 | Frischmortel
=ca. 90 m?
bei 10 mm Putzdicke

1t =ca.900 | Frischmortel
=ca. 90 m?
bei 10 mm Putzdicke

0,321/kg
9,51/Sack

0,351/kg
10,0 I/Sack

Mindestauftragsstadrke:
innen 10 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

0-0,8mm

0-1,0 mm

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

In Sdcken @ 30 kg In Sdcken @ 30 kg
36 Sdcke/Palette 36 Sdcke/Palette
Im Silo Im Silo
6 Monate 6 Monate
B6 B2

/

weber Putze

PRODUKTEUBERSICHT



Produktbeschreibung

Kalkputze

ProdukteUbersicht

weber.cal 174

(ip 380)

Kalk-Innenputz
Naturlicher Kalkputz auf
der Basis von Weiss-
kalkhydrat, hydraulischen
Bindemitteln, fraktionier-
ten Sanden sowie verar-
beitungsverbessernden
Zusdtzen. Geeignet fur
manuelle und maschinelle
Verarbeitung mit allen
gdngigen Putzmaschinen,
wie EMP.

weber.cal 172
(ip 370)

Bioputz

Mineralischer Werktro-
ckenmortel auf der Basis
von Weisskalkhydrat,
reinem Kalksandstein und
Weisszement. Entspricht
einem optimal gemisch-
ten Baustellenmortel.
Geeignet fur manuelle und
maschinelle Verarbeitung
mit allen gdngigen Putz-
maschinen, wie EMP.

Anwendungsbereich

Im Innenbereich, ein-
schliesslich Feuchtrdume,
wie hdusliche Kichen
und Bdder, auf allen
Ublichen Untergrinden
als Grundputz. Beton
und glatte oder schwach
saugende Untergrinde
mit den Haftbricken
weber haft 260,

weber combi haft

oder weber multi 280
vorbehandeln.

Von Baubiologen emp-
fohlen, Alternative zu
konventionell gemisch-
tem Baustellenmoértel. Die
Morteleigenschaften des
ausgehdrteten Bioputzes
sind praktisch gleich wie
die eines optimal gemisch-
ten Baustellenmortels.

Als ein- oder zweilagiger
Grundputz fUr aussen und
innen auf allen geeigneten
Untergrinden. Auf Beton:
weber haft 260,

weber combi haft

oder weber multi 280.

Verbrauch pro1mm

1,25 kg/m?2 = 24 m2/Sack

1,43 kg/m? = 21 m2/Sack

Ergiebigkeit 1t =ca. 800 | Frischmortel 1t =ca. 750 | Frischmortel
=ca. 80 m? =ca. 55 m?
bei 10 mm Putzdicke bei 15 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,26 1/kg 0,211/kg
8,0 I/Sack 6,5 1/Sack

Besondere Hinweise

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstdrke:
innen 15 mm,
aussen 20 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-1,0 mm

0-1,0 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

Lieferform In SGcken a 30 kg In Sécken a 30 kg
42 Sacke/Palette 42 Sacke/Palette
Im Silo Im Silo
Lagerdaver 12 Monate 12 Monate
Klassifizierung nach CSl csi

@ EN 998-1/EN SN 13279-1

/




Produktbeschreibung

weber ip 12

(maxit ip 12)

Zementanwurf
Mineralischer Werktro-
ckenmortel auf der Basis
von Zement (PC 450) und
gewaschenen Kalkstein-
kérnern (0—4 mm). Sorg-
faltig abgestimmte Zu-
sdtze ergeben eine hohe
VergUtung des Mortels.
Geeignet fUr manuelle und
maschinelle Verarbeitung
mit allen géngigen Putz-
maschinen, wie EMP.

Kalk-Zementputze

ProdukteUbersicht

weber ip 14
(maxit ip 14)

Sockelputz

ist ein mineralischer
Werktrockenmortel auf
der Basis von Zement und
gewaschenen Kalkstein-
kérnungen. Sorgfdltig ab-
gestimmte Zusdtze erge-
ben eine hohe Vergitung
des Mortels. Geeignet fur
manuelle und maschinelle
Verarbeitung mit allen
gdngigen Putzmaschinen,
wie EMP.

weber.dur 121 SLK
(ip 14 L SLK)

Sockel-Leichtputz

ist ein Werktrockenmortel
auf der Basis von Kalk,
Zement, fraktionierten
Sanden, mineralischem
Leichtzuschlag und Zusat-
zen zur Verbesserung der
Verarbeitbarkeit. Insbe-
sondere bei unterschied-
lich saugenden Untergrin-
den. Geeignet fur manuelle
und maschinelle Verarbei-
tung mit allen gdngigen
Putzmaschinen, wie EMP.

weber ip 15 turbo

Kalk-Zementgrundputz
Mineralischer Werk-
trockenmortel auf der
Basis von Kalk, Zement,
fraktionierten Sanden,
mineralischem Leichtzu-
schlag und Zusdtzen zur
Verbesserung der Verar-
beitbarkeit. Geeignet fur
manuelle und maschinelle
Verarbeitung mit allen
gdngigen Putzmaschinen,
wie EMP.

Anwendungsbereich

Als Spritzbewurf fur
aussen und innen zur
Erreichung eines gleich-
mdssigen und griffigen
Untergrundes. Nicht auf
Beton geeignet. Nur auf
normalem Mauerwerk.
Auf Beton Haftbricke mit
weber multi 280.

Auf normalem Mauer-
werk, besonders fur So-
ckel, sowie als zweilagiger
Grundputz. FUr Kellerrdu-
me, Garagen, gewerbliche
Rdume, Feuchtrdume
(insbesondere mit hoher
Wasserbeanspruchung).
Ausgezeichneter Unter-
grund fur grossformatige
Wandplatten >1600 cm?2.
Auf Beton Haftbricke mit
weber multi 280.

Auf allen warmeddm-
menden Leichtmavuer-
ziegelsteinen, auf allen
gdngigen Mauerwerksar-
ten. Besonders geeignet
im Sockel- und Keller-
aussenwandbereich. FUr
KellerrGume, Garagen,
gewerbliche RGume,
Feuchtrdume. Insbeson-
dere bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden.
Auf Beton Haftbricke mit
weber multi 280.

Auf normalem Maver-

werk im Innenbereich. FUr
Feuchtrdume und Fléchen
mit erhéhter mechani-
scher Beanspruchung. Fur
grossformatige Wand-
platten >1600 cm?. Bei
unterschiedlich saugenden
Untergrinden wie auch
Schichtstdrken gleichmdssig
abbindend, fUr Feucht-
rdume geeignet. Beton

und glatte oder schwach
saugende Untergrinde

mit der Haftbricke

weber multi 280 waagerecht
aufgezahnt vorbehandeln.

Verbrauch pro1mm

1,54 kg/m2 =19,5 m2/Sack

1,43 kg/m? = 21 m2/Sack

1,25 kg/m?2 = 24 m2/Sack

1,25 kg/m? = 24 m2/Sack

Ergiebigkeit 1t =ca. 650 | Frischmortel 1t =ca. 700 | Frischmortel 1t =ca. 800 | Frischmortel 1t =ca. 800 | Frischmortel
=ca.130 m? =ca.70 m? =ca. 80 m? =ca. 80 m?
bei 5 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,20 I/kg 0,231/kg 0,26 I/kg 0,25 1/kg
6,0 I/Sack 7,01/Sack 8,0 I/Sack 7,5 1/Sack

Besondere Hinweise

Mindestauftragsstdrke:
aussen und innen
3-5mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstadrke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstadrke:
innen Min. 10 mm
bis max. 15 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-4,0mm

0-1,25 mm

0-1,0 mm

0-10 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

Lieferform In Sécken a 30 kg In Sécken a 30 kg In Sécken a 30 kg In Sécken a 30 kg
36 Sdcke/Palette 36 Sdcke/Palette 42 Sacke/Palette 36 Sdcke/Palette
Im Silo Im Silo Im Silo Im Silo
Lagerdaver 12 Monate 12 Monate 12 Monate 6 Monate
Klassifizierung nach CSIv CSIv csii csli

Q« EN 998-1/EN SN 13279-1

weber Putze
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Produktbeschreibung

weber ip 18

(maxit ip 18)

Kalk-Zementgrundputz
ist ein Werktrockenmortel
auf der Basis von Kalk,
Zement und Feinsand.
Sorgfdltig abgestimmte
Zusdtze ergeben eine
hohe Vergitung des
Mortels. Geeignet for
manuelle und maschinelle
Verarbeitung mit allen
gdngigen Putzmaschinen,
wie EMP.

weber ip 18 TURBO
(maxit ip 18 TURBO)

Kalk-Zementgrundputz
ist ein Werktrockenmértel
auf der Basis von Kalk,
Zement, fraktionierten
Sanden und Zusdtzen zur
Verbesserung der Ver-
arbeitbarkeit. Insbeson-
dere bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden.
Geeignet fUr manuelle und
maschinelle Verarbeitung
mit allen géngigen Putz-
maschinen, wie EMP.

weber ip 17 turbo

Kalk-Zementgrundputz
ist ein Werktrockenmortel
auf der Basis von Kalk,
Zement, fraktionierten
Sanden und Zusdtzen zur
Verbesserung der Ver-
arbeitbarkeit. Insbeson-
dere bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden.
Geeignet fUr manuelle und
maschinelle Verarbeitung
mit allen gdngigen Putz-
maschinen, wie EMP.

weber ip 18 E
(maxit ip 18 E)

Kalk-Zement-
Leichtgrundputz

ist ein Werktrockenmértel
auf der Basis von Kalk,
Zement und Feinsand und
organischen Leichtzu-
schlagstoffen. Sorgfdltig
abgestimmte Zusat-

ze ergeben eine hohe
VergUtung des Mortels.
Geeignet fUr manuelle und
maschinelle Verarbeitung
mit allen géngigen Putz-
maschinen, wie EMP.

Anwendungsbereich

Auf Mauerwerk als ein-
oder zweilagiger Grund-
putz aussen und innen.

In RGumen mit normaler
Feuchtebeanspruchung
als Untergrund fur
kleinformatige Wandplat-
ten. Bei erhéhter Feuchte-
beanspruchung und im
Sockelbereich weber ip 14
einsetzen. Beton und
glatte oder schwach
saugende Untergrinde
mit den Haftbricken
weber haft 260,

weber combi haft

oder weber multi 280
vorbehandeln.

Auf normalem Mauerwerk
im Aussen- und Innenbe-
reich. Bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden
wie auch Schichtstdrken
gleich abbindend, fur
Feuchtrdume geeignet.
Beton und glatte oder
schwach saugende Unter-
grunde mit den Haft-
brucken weber haft 260,
weber combi haft

oder weber multi 280
vorbehandeln.

Auf normalem Mauer-
werk im Innenbereich.
Bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden
wie auch Schichtstdrken
gleich abbinden, fur
Feuchtrdume geeignet.
Beton und glatte oder
schwach saugende
Untergrinde mit den
Haftbricken

weber haft 260,

weber combi haft

oder weber multi 280
vorbehandeln.

Auf Mauerwerk aller Art
als ein- oder zweilagiger
Grundputz aussen und
innen. Bei erhohter
Feuchtebeanspruchung
im Sockelbereich ist
weber.dur 121 SWK einzu-
setzen. Beton und glatte
oder schwach saugende
Untergrinde mit

den Haftbricken

weber haft 260,

weber combi haft

oder weber multi 280
vorbehandeln.

Verbrauch pro1mm

1,25 kg/m? = 24 m?/Sack

1,25 kg/m? = 24 m?/Sack

1,35 kg/m?2 = 22 m2/Sack

1,05 kg/m2 = 28,5 m?/Sack

Ergiebigkeit 1t =ca. 800 | Frischmortel 1t = ca. 800 | Frischmortel 1t =ca. 740 | Frischmortel 1t =ca. 950 | Frischmortel
=ca. 80 m? =ca. 80 m? =ca. 60 m? =ca.95 m?
bei 10 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke bei 10 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,25 1/kg 0,28 1/kg - 0,26 1/kg
7,51/Sack 8,5 1/Sack 8,0 I/Sack

Besondere Hinweise

Mindestauftragsstarke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Im Sockelbereich:
weber ip 14

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Im Sockelbereich:
weber ip 14

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstarke:
innen 10 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Im Sockelbereich:
weber.dur 121 SLK

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-1,25 mm

0-1,0 mm

0-1,0 mm

0-1,0 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

Lieferform In SGcken a 30 kg In Sécken a 30 kg Nur im Silo In Sécken a 30 kg
36 Sdcke/Palette 36 Sdcke/Palette 36 Sacke/Palette
Im Silo Im Silo Im Silo
Lagerdaver 12 Monate 6 Monate 6 Monate 12 Monate
Klassifizierung nach csi csi csi csi

SN EN 998-1/EN SN 13279-1




weber ip 18 ML TURBO

Extrem ergiebiger
mineralischer
Kalk-Zementleichtputz
mit beschleunigtem
Abbindeverhalten auf
Basis von Kalk, Zement,
fraktionierten Sanden,
mineralischen Leichtzu-
schldgen sowie Zusdtzen
zur Verbesserung der
Verarbeitbarkeit. Speziell
geeignet fur alle hoch
wdrmeddmmenden
Mauerwerke. Ergibt Top
Oberfldche als Untergrund

auch fUr feinkornige Putze.

weber.therm 507
(therm 75)

Wdrmeddammputz
Mineralischer Werktro-
ckenmortel auf der Basis
genormter hydraulischer
Bindemittel und Weiss-
kalkhydrat. Enthdlt Zusat-
ze zur Verbesserung der
Eigenschaften.

FUr alle Mauerwerksar-
ten aussen und innen.
Weist bei unterschiedlich
saugenden Untergrinden
und Schichtstdrken ein
anndhernd gleichmdssiges
Abbindeverhalten auf. Bei
erhohter Feuchtebean-
spruchung im Sockel-
bereich ist weber.dur 121 SLK
einzusetzen. Beton und
glatte oder schwach sau-
gende Untergrinde mit
den Haftbricken weber
haft 260, weber combi
haft oder weber multi 280
vorbehandeln.

Auf Mauerwerk aller

Art als Grundputz. Bei
der Altbausanierung
muss der Putzgrund fest
und staubfrei sein. Bei
Sonderbaustoffen Ver-
arbeitungshinweise der
Hersteller beachten. Auf
Beton Haftbricke

wird weber multi 280 auf-
gezahnt. Im Anschluss
wird eine Gewebespach-
telung bestehend aus
weber multi 290 E mit
Armierungsgewebe KA60
auf den webertherm 507
aufgebracht.

0,95 kg/m2 = 26 m2/Sack

0,175 kg/m? = 74,3 m?/Sack

1t =ca.N00 | Frischmortel
=ca.100 m2
bei 10 mm Putzdicke

1t =ca. 5700 | Frischmortel
=ca. 142 m?
bei 40 mm Putzdicke

0,44 1/kg
11,0 I/Sack

0,96 1/kg
12,5 1/Sack

Mindestauftragsstdrke:
innen 10 mm,
aussen 15 mm

Im Sockelbereich:
weber.dur 121 SLK

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Mindestauftragsstarke:
innen und aussen
20-100 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

0-1,0 mm

0-1,0 mm

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

In Sdcken a 25 kg
36 Sdcke/Palette

In Sécken a 13 kg
24 Sdcke/Palette

Im Silo
6 Monate 12 Monate
WCSII CS|

J

weber Putze
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Weissputze, Spachtel, Kleber

ProdukteUbersicht

Produktbeschreibung

weber.cal 178

(ip 300)

Mineralische
Kalk-Putzgldtte

ist eine mineralische
Kalk-Putzgldtte auf Basis
Weisskalkgydrat, hydrau-
lischer Kalk und hoch-
wertige weisse Fullstoffe.
Geeignet fUr manuelle
Verarbeitung.

weber ip 222
(maxit ip 222)

Einschicht-Weissputz
Mineralischer Weissputz
fur Decken und Wén-

de im Innenbereich auf
Basis von Gips, Weiss-
kalkhydrat, Kalksand und
organischen Zusdtzen zur
Verbesserung der Verar-
beitbarkeit.

weber ip 225

Gipshaltiger Glattputz
fUr den Innenbereich
auf Basis von Calcium-
sulfat, Calciumhydroxid,
sehr feinem Calcium-
carbonat und sorgfdltig
abgestimmten Zusdtzen
fUr hohe Vergitung des
Mbrtels.

weber ip 400 S

(maxit ip 400 S)

Gipsspachtel
Hochwertiger Spachtel
auf Basis von Naturgips,
Naturanhydritfiller ergénzt
mit Zusdtzen fUr Wasser-
retention, Abbindezeit-
regelung und Haftverbes-
serung.

Anwendungsbereich

Dient zur Herstellung
streich- und tapezier-
fahiger Oberflachen im
Innenbereich auf Kalk-,
Kalkzement- oder
Zementgrundputze.

Als Einschicht-Weissputz
oder als Gldttputz auf
Grundputz im Innenbereich
auf Wénde und Decken.
Zum porenfillenden oder
deckenden Glatten fur
nachfolgende Anstrich- und
Tapetenarbeiten. Beton und
glatte oder schwach
saugende Untergrinde mit
den Haftbricken

weber MARMORAN G810,
weber combi haft oder weber
haft 260 vorbehandeln.

Im Innenbereich anwend-
bar zum Gldatten, sowohl
for wande als auch for
Decken. Zum Gldatten aller
Grundputze auf Gips-
oder Zementbasis, von
Gipskarton, Gipsblécken
und -platten, Fertigde-
cken und Betonfldchen
geeignet. Die Anwendung
einer Haftbrucke ist nicht
erforderlich.

Als Feinspachtel im ge-
samten Innenbereich auf
Wadnde und Decken mit
Gips-Grundputz, Kalk-Gips
und Gips-Kalk sowie auf
Gipsplatten, Gips-Wand-
bauplatten und Gipsfa-
serplatten. Zum porenfil-
lenden oder deckenden
Glétten fur nachfolgende
Anstrich-, Mal- und Tape-
zierarbeiten.

Verbrauch pro1mm

1,0 kg/m?2 = 25 m2/Sack

1kg/m?2 = 30 m2/Sack

1kg/m2 = 25 m2/Sack

0,91 kg/m?2 = 22 m2/Sack

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

-auf Grundputzen 3 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Ergiebigkeit - 1t =ca.1000 | Frischmortel | 1t=ca.1200 | Frischmortel | 1t =ca.100 | Frischmortel
=ca. 200 m? =ca. 500 m2 =ca. 550 m?
bei 5 mm Putzdicke bei 2 mm Putzdicke bei 2 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,44 1/kg 0,66 1/kg 0,80 I/kg 0,60 1/kg
1,0 I/Sack 16,5 I/Sack 20,0 I/Sack 12,0 I/Sack
Besondere Hinweise Auftragsstdrke: Mindestauftragsstdrke: Schichtdicke: Mindestauftragsstadrke:
1-2mm - auf Decken (Beton) 5 mm 1-10 mm innen 0-2 mm

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-0,1mm

0-0,2mm

0-0,05 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

Q« EN 998-1/EN SN 13279-1

Lieferform In Sécken a 25 kg In Sécken a 25 kg In Sécken a 25 kg In Sécken a 20 kg
42 Sacke/Palette 35 Sdcke/Palette 42 Sacke/Palette 40 Sdcke/Palette

Lagerdaver 12 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate

Klassifizierung nach CS| Bl Bl Bl

8



weber haft 260

Mineralische Haftbricke
fUr innen und aussen auf
Beton. Zur Aufnahme
mineralischer Grundput-
ze, als Haftvermittler auf
mineralischen Putzen,
organisch gebundenen
Putzen und Gipsputzen.
Ergiebig und leicht zu
verarbeiten.

MARMORAN MARMOspac

Feinspachtel
Fabrikmdssig hergestellter
Feinspachtel auf der Basis
von in Wasser geldsten
organischen und minerali-
schen Bindemitteln sowie
feinen mineralischen
Fullstoffen.

weber.san 105

(270 S)

DUnnschicht- und
Ausgleichsputz hell
Naturweisser mineralischer
Ausgleichsputz fUr innen
und aussen zur Uberar-
beitung von ungestriche-
nen mineralischen Alt-
putzfldchen und als Aus-
gleichsputz auf Warme-
ddmmputz webertherm 507
Aus Weisskalkhydrat,
Weisszement, ausgesuch-
ten Sandfraktionen.

weber multi 280
(maxit multi 280)

Kleber/Spachtelmasse
Spezieller Haftmortel for
innen und aussen auf der
Basis von Zement, ausge-
suchten Kérnungen und
haftungsverbessernden
Zusdtzen.

weber multi 290 E
(maxit multi 290 E)

Klebe-Spachtel und
Armierungsmértel
Mineralischer Kleber und
Armierungsmortel fUr
innen und aussen auf
Basis von Kalk, Zement,
fraktionierten Sanden,
haftungsverbessernden
Zusdtzen und organi-
schem Leichtzuschlag.

Anwendung fUr innen und
aussen als mineralische
Haftbricke. Kann mit mi-
neralischen, gipshaltigen
und organischen Deckput-
zen beschichtet werden.
Kann mittels Roller, Pinsel
oder im Spritzverfahren
appliziert werden.

Im Innenbereich auf glatt-
oder rauhgeschaltem Be-
ton oder auf Porenbeton.
Auf GKP und Vollgipsplat-
ten ohne Haftbricke. Im
Hand- oder Spritzauftrag.
Eignet sich besonders gut
als Fldchenspachtelung
vor der Weiterbeschich-
tung mit Spritzputz, Deck-
putz als Untergrund zum
Streichen.

Auf allen tragféhigen
mineralischen Unter-
grinden zur Uberarbei-
tung als DUNnschicht-
putz. Als Ausgleichsputz
auf Dammputz
webertherm 507 mit
Armierungsgewebe
mindestens 6 mm,
maximal 10 mm. Er kann
auch als Filzputzausfuh-
rung am gleichen Tag in
Kornstérke aufgebracht
werden.

Als HaftbrUcke auf Beton,
anderen glatten und
nicht saugenden Unter-
grunden fur nachfolgen-
de Beschichtungen mit
Kalk-, Kalkzement und
Zementputzen im Innen-
und Aussenbereich. Als
DUnnschichtputz auf Be-
ton. Sehr gut geeignet als
Filzputz fUr Sockelfléchen
oder Kalk-Kalkzement

Als Kleber und Armie-
rungsmortel innen und
aussen. Als Armierungs-
putz mit Gewebeeinlagen
auf Grundputzen Uber kri-
tischen Untergrinden. Zur
Uberarbeitung von Altput-
zen, auch mit dispersions-
haltigen Anstrichen, sowie
Kunstharzputzen und ge-
rissenen Putzfassaden. Er
kann auch als Feinfilzputz
aufgebracht werden.

Rollen: 0,3 kg/m?
=83 m2/Sack Spritzen:
0,5 kg/m?2 = 50 m2/Sack

0,58 kg/m2 = 43 m2/Sack

1,33 kg/m2 = 22,5 m2/Sack

1,43 kg/m?2 = 21 m2/Sack

1kg/m2 = 25 m2/Sack

1t =ca.750 | Frischmortel
=ca.150 m?
bei 5 mm Putzdicke

1t =ca. 700 | Frischmortel
=ca. 140 m?
bei 5 mm Putzdicke

1t =ca.1000 | Frischmortel
=ca.166 m?
bei 6 mm Putzdicke

0,50 I/kg - 0,26 1/kg 0,18 1/kg 0,33 1/kg
12,5 |/Sack 8,0 I/Sack 4,51 Sack 8,0 1/Sack
- Mindestauftragsstdrke: Mindestauftragsstadrke: Mindestauftragsstdrke: Mindestauftragsstadrke:
innen 2 mm 5 mm (max. 10 mm) 3 mm (max. 5 mm) 5 mm (max. 10 mm)
Feuchtigkeitsgehalt Feuchtigkeitsgehalt Feuchtigkeitsgehalt Feuchtigkeitsgehalt
des Betons: des Betons: des Betons: des Betons:
max. 3 Massenprozent max. 3 Massenprozent max. 3 Massenprozent max. 3 Massenprozent
0-0,9 mm 0-0,05 mm 0-1,0 mm 0-12mm 0-1,0 mm

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

In Sécken a15 kg
56 Sdcke/Palette

Sack/Eimer & 25 kg
40 Sdcke/Palette
33 Eimer/Palette

In Sécken a 30 kg
42 Sdcke/Palette

In Sécken a 25 kg
42 Sécke/Palette

In Sdcken a 25 kg
42 Sdcke/Palette

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

csl

CsIv

csli

weber Putze
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Produktbeschreibung

weber reno-uni

Schneller Zement-
Renovationsputz
Schneller Zement-Reno-
vationsputz zum Ausglei-
chen von Wandflachen.
Hohe Ergiebigkeit dank
Leichtfulistoffen. Schnel-
labbindend, nach wenigen
Stunden mit grossforma-
tigen Wandplatten be-
legbar. Verarbeitung von
Hand und allen gdngigen
Putzmaschinen.

weber reno-GSP

Gipshaltiger Sanierputz
ist ein gipshaltiger
Haftleichtputz fUr Re-
novations- und Aus-
gleichsarbeiten. Sehr
hohe Ergiebigkeit dank
Leichtfullstoffen. Minera-
lische Zuschlagstoffe und
sorgfdltige Zusdtze erge-
ben eine hohe Vergitung
des Mortels.

weber reno-GSP M

Gipshaltiger maschinen-
gdngiger Sanierputz

ist ein gipshaltiger
Haftleichtputz fUr Re-
novations- und Aus-
gleichsarbeiten. Sehr
hohe Ergiebigkeit dank
Leichtfillstoffen. Minera-
lische Zuschlagstoffe und
sorgfdltige Zusdtze erge-
ben eine hohe VergUtung
des Mortels.

Profilansetz- und
Installationsmértel

ist ein mineralischer Tro-
ckenmortel zum Anbrin-
gen von Putzprofilen.

Anwendungsbereich

Innen und aussen zum
Ausgleichen und Verput-
zen von Wandfldchen mit
verschiedenen Untergrin-
den (z.B. Beton, Mauer-
werk, Zement-Kalkputz
usw.). Schwundarm aus-
hdrtend. Auf tragfdhigen
Untergrinden geeignet
for Aufnahme von gross-
formatigen Wandplatten
>1600 cm2.

Eignet sich fur Innenan-
wendung als Ausgleichs-
putz auf allen Grundputzen
auf Gips- oder Zementba-
sis, fUr Decken und Wdnde
im Innenbereich, sowie fur
das Uberarbeiten von
Gipskarton, Gipsblécken
und Platten, Fertigdecken
und Betonfldchen. Bei
Renovierungen kann
weber reno-GSP direkt

auf alte Farbanstriche
oder Deckbeschichtun-
gen aufgetragen wer-
den. Eignet sich auch als
Gewebespachtelung im
Innenbereich.

Eignet sich fur Innenan-
wendung als Ausgleichs-
putz auf allen Grundputzen
auf Gips- oder Zementba-
sis, fFur Decken und Wdnde
im Innenbereich, sowie fur
das Uberarbeiten von
Gipskarton, Gipsblocken
und Platten, Fertigdecken
und Betonfldchen. Bei
Renovierungen kann
weber reno-GSP direkt

auf alte Farbanstriche
oder Deckbeschichtun-
gen aufgetragen wer-
den. Eignet sich auch als
Gewebespachtelung im
Innenbereich.

Dient zum Ansetzen und
Justieren von Putzprofilen
im Innen- und Aussen-
bereich.

Verbrauch pro1mm

1,2 kg/m2 =16,5 m2/Sack

1kg/m2 = 25 m2/Sack

1kg/m2 = 25 m2/Sack

Ergiebigkeit 1t =ca. 850 | Frischmortel 1t =ca.1000 | Frischmortel | 1t =ca.1000 | Frischmortel -
=ca.83 m? =ca. 200 m? =ca. 200 m?
bei 10 mm Putzdicke bei 5 mm Putzdicke bei 5 mm Putzdicke
Wasserbedarf 0,211/kg 0,40 1/kg 0,40 1/kg 0,351/kg
4,25 1/Sack 10 I/Sack 10 I/Sack 81/30kg
Besondere Hinweise Auftragsstdrke: Auftragsstdrke: Auftragsstarke: Feuchtigkeitsgehalt
2-30 mm 3-30mm 3-30 mm des Betons:

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

Feuchtigkeitsgehalt
des Betons:
max. 3 Massenprozent

max. 3 Massenprozent

Korngrosse

0-0,6 mm

0-0,6 mm

0-0,6 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

+5°C bis +30°C

Lieferform In Sécken a 20 kg In Sécken a 25 kg In Sdcken a 25 kg In Sécken a 30 kg
48 Sdcke/Palette 36 Sdcke/Palette 36 Sdcke/Palette 42 Sacke/Palette

Lagerdaver 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate

Klassifizierung nach CSIv Bl Bl CSIv

SN EN 998-1/EN SN 13279-1
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Ergiebiger Gipssanierputz
fur den \nnenbereich

weber reno GSP/GSP M
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Produktvorteile
als Ausgleichsputz fur alte und
neue Untergrinde im Innenbereich
zum Ausgleichen von Gipskarton
und Gipsfaserplatten
zur Aufnahme von Deckputzen
und Spritzplastiken
Zuputzarbeiten in verschiedenen
Auftragsstdrken mdéglich
weber reno GSP M neu auch

maschinengdngig!
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Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil

T. +41 (0)44 947 88 00

F. +41 (0)44 947 88 66

bestellunge@weber-marmoran.ch
www.chweber
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