Protokoll fur das Funktionsheizen bei
weber floor 4160 mit Warmwasser -
Fussbodenheizung im Verbund

Produkt weber floor 4160 Boden-Nivellierausgleich schnell O

Bauherrschaft

Objekt:

Raum / Stockwerk:

Architekt / Bauleitung:

Estrichleger:

Heizungsplaner:

Estrichdicke: [ 11a]1n p Vo] [PPR——— mm mMaximal ... mm (Heizelementiberdeckung > 5 mm*)

Allgemein

Wir freuen uns, dass Sie sich fur einen weber floor 4160 entschieden haben!

Das Funktionsheizen dient nicht zum Erreichen der Belegreife, sondern zur Kontrolle des gesamten Heizsystems. Dabei wird
einerseits die Funktionalitdt der Fussbodenheizung, andererseits das notwendige, spannungsfreie, thermische Ausdehnen des
Estrichs geprift. Das Funktionsheizen darf frihestens 24 Stunden nach dem Einbau erfolgen.

Massnahme Daver Datum Unterschrift
= Vor Sonne und Zugluft schitzen.
= Bei Frostgefahr darf die Fussbodenheizung beim Einbau des Estrichs mit 20 °C Vorlauf in Betrieb
Tag1/Einbau genommen werden.
=  Warmluftéfen/Heizgebldse durfen nicht verwendet werden.

Vorlauftemperatur auf 25 °C Pro 20 mm
Tag 2 einstellen. Schichtdicke for 1
Tag halten
Tag3/4 Heizung ausschalten

Nach dem Belegreifheizen

Das Bauprogramm muss so gestaltet sein, dass die Fussbodenheizung vor dem Verlegen des Bodenbelags in Betrieb gesetzt
werden kann. Die Inbetriebnahme der Fussbodenheizung und das Aufheizen des Estrichs sind vom Bauherrn gemdss Norm SIA
118/251:2008 zu Uberwachen und zu protokollieren. Das unterzeichnete Protokoll ist dem Oberbelagsleger zu Uberreichen.

* weber floor 4160 ist frUhestens 24 Stunden nach dem Einbau aufzuheizen. FUr den Fall, dass ein unmittelbares
Funktionsheizen und sofortiges Belegen nicht vorgesehen ist, muss weber floor 4160 mit geeigneten Massnahmen vor
Ubertrocknung geschitzt werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden fir alle Beléige ausser Parkett und
Laminat belegreif und sollte moéglichst zeitnah belegt werden. Parkett und Laminat kénnen 7 Tage nach Einbau von
weber floor 4160 verlegt werden. Die Nutzung/Inbetriebnahme der Fussbodenheizung darf aber erst 28 Tage nach

dem Einbau erfolgen.

* Bei lediglich 5 mm Uberdeckung wird die Oberflédche etwas unruhig was fir das Verlegen von Fliesen unproblematisch ist.
FUr andere Oberbeldge ist entsprechend nachzuspachteln.
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