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Mineralischer Ausgleichs- und Armie-
rungsputz

Als Ausgleichsputz auf Ddmmputz webertherm 507
Leicht verarbeitbar

Wasserdampfdurchldssig

Hohe Ergiebigkeit

Nicht brennbar

ANWENDUNGSBEREICH

Auf allen tragfdhigen, mineralischen Untergrinden zur
Uberarbeitung als DUnnschichtputz. Als Ausgleichsputz
auf Ddmmputz webertherm 507 mit Armierungsgewe-
be. Er kann auch als FilzputzausfUhrung am gleichen
Tag in Kornstdrke aufgebracht werden. Innen und aus-
sen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

« Diffusionsoffen
« Nicht brennbar

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Im Zweifelsfall bezlglich Verarbeitung, Untergrund
oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung an-
fordern.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Pro 1 mm Schichtdicke: ca.1,33 kg/m?

Frischmortel pro 1 to: ca.750 |

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrinde: Wdrmeddmmputz webertherm
507 und tragfdhige mineralische Altputze. Nicht
auf  Anstriche und Kunstharzputze geeignet.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fest
und frei von losen Teilen sein. Altputze
orundlich reinigen. Bei kritischen Untergrinden
Haftzugsprobe  durchfUhren.  Feuchtigkeitsgehalt
des Betons: max. 3 Massenprozent.

VERARBEITUNG

Mit allen gdngigen Mischpumpen. Von Hand weber
san 105 in Wasser einstreuen und knollenfrei mit dem
RUhrwerk in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz
anmischen. Standzeit mindestens 7 Tage, dann mit
Mineralischem Deckputz weiterbearbeiten oder nach
frOhestens 4 Wochen mit diffusionsoffenem Anstrich
versehen.

EINSCHRANKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

* Wdhrend der Verarbeitung der Materialien darf die
Oberflachentemperatur des zu beschichtenden Bau-
korper und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und
Uber + 30 °C sein

» Auf die Putzschicht darf wdhrend der Abbindezeit
kein Frost einwirken

¢ Aussenputze muUssen wdhrend und nach allen Ap-
plikationen vor Witterungseinflissen (Sonne, Wind,
Regen und Frost) geschitzt werden
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* Wdhrend der Abbindephase muss im Innenbereich LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
regelmadssig eine gute Querliftung der RGume vor-
genommen werden. Die Uberschreitung der relativen
Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist fUr
langere Zeit nicht zuldssig

« Wahrend der Innenapplikationen und Abbindephase MIN. LAGERSTABILITAT
ist Luftdurchzug zu vermeiden

« Fremdzusdtze irgendwelcher Art dUrfen nicht beige-
mischt werden.

Trocken, vor Feuchtigkeit geschitzt in Originalgebinden
lagern

12 months

Technische Daten
CE-Klassifizierung CS 11 (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

Zement, Weisskalkhydrat, mineralische Zuschldge, Zusdtze
fUr eine bessere Verarbeitung

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und Uber +30°C nicht erfolgen. Wahrend und nach allen Applikationen mussen die Produkte vor Witterungseinflis-
sen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschutzt werden. Fremdzuscitze irgendwelcher Art durfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine Richtlinien
dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten kdnnen daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewahrleistung beschrankt sich auf die Qualitat
der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkbldtter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeister-
verband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

Helpdesk: T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

SAINT-GOBAIN

W
www.chweber Stand vom: 27.08.2021 we er
wwwweber24.ch PRO0034775 - SAINT-GOBAIN

2



