NEU

Eimer mit 20kg

Produktvorteile

¢ Rein mineralisch

e Konservierungsmittelfrei

* Bildet keine foggingakti-
ven Substanzen

Farbe
* Naturweiss

PRODUKTDATENBLATT

COLORA 2450 mineralsil

Konservierungsmittelfreie,
mineralische Innensilikatfarbe,
tuchmatt, VOC- und
Weichmacherfrei

Anwendungsbereich

FUr eine tuchmatte Oberflache, aufgrund mineralischer Pigmente
und Fullstoffe, bei gleichzeitig hohem Kontrastverhaltnis (Deckver-
mogen) Klasse 1 und ausgepragter Scheuerbestandigkeit (Klasse
2) nach DIN 13300. Aufgrund spezieller Rohstoffe werden in vielen
Fallen optimale Haftfestigkeiten auf Weissputz auch ohne zusatzli-
che Grundierung erreicht. Sie ist fir RGume mit hoher Luftfeuchtig-
keit, aufgrund Schimmelpravention, geeignet. Dank der Atmungs-
aktivitat wirkt sie Raumluftverbessernd und tragt somit zu einem
gesunden Wohnraumklima bei.

Produkteigenschaften

* Innen

* Hochwertige Mineralfarbe

e Deckkraft Klasse 1

¢ Nassabrieb Klasse 2

* Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)

e Mineralisch matte Oberflache

* Geringe Spritzneigung bei Rollapplikation
e Universell Einsetzbar

e Erstklassige Verarbeitung

Wissenswertes vor Applikation

Farbténe:

Weiss, RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016
Farbtonzuschlage:

siehe Services

Glanz:

Tuchmatt

Deckkraft:

Aweber
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Klasse 1

Nassabrieb:

Klasse 2

Lagerung:

Muss frostfrei und vor Hitze geschutzt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. In un-
gedffnetem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitatsbeeintrachtigung bis 12 Monate lagerfahig.
(Materialreste gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering halten)
Verbrauch:

Verbrauchsangaben sind abhangig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Ver-
brauchswerte dienen nur zur Orientierung. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probefldchen am Objekt
zU ermitteln

Farbtongenauigkeit:

Lieferungen mit gleicher Chargennummer an einer Flache verwenden. Unterschiedliche Chargen sind
untereinander zu mischen

Farbtonstabilitat:

Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung und Anlagerungen kénnen Farbtdne verandern. Der Veranderungs-
prozess ist dynamisch und wird durch klimatische Bedingungen beeinflusst. Es gelten die jeweils aktuel-
len Regelungen in Merkblattern und SIA Normen

Fillstoffbruch:

Mechanische Belastungen kénnen die Fullstoffe im Material beschadigen und so zu hellen Abzeichnungen
fUhren. Das hat keinen Einfluss auf die Produktqualitat

Verbrauch/Ergiebigkeit

Der Materialverbrauch ist unter anderem
abhangig von Verarbeitung, Untergrund
und Konsistenz. Die angegebenen Ver-
brauchswerte kdbnnen nur der Orientierung
dienen. Genaue Verbrauchswerte sind am
Objekt zu ermitteln.

FUr schwach saugende Untergrinde: 0150 - 0.220 kg/m2
FuUr stark saugende Untergriinde: 0.200 - 0.300 kg/m?2



Untergrund Vorbereitung

Der Untergrund muss mineralischen Ursprungs sein. Wie z. B. ein mineralischer Putz oder bestehende Mineral-
farbanstrichen. Er sollte fest, trocken, sauber, tragfahig, frei von Sinterschichten, Ausblihungen, Trennmitteln,
Schmutz und Staub sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Uberarbeitung beachten. Kritische
Untergrinde mussen auf die Eignung geprift werden. Probeflachen anlegen! Lose Anstrichteile sowie nicht
tragfahige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Flache reinigen. MlUrbe und sandende Unter-
grinde sind vorgangig mit mit einem Fixativ zu grundieren. Bei zweifelhaften Untergrinden steht unser Be-
ratungsdienst jederzeit zur Verflgung.

Vorbereitung
Nicht saugende Untergrinde, wie Latexfarben, verschiedene Lacke, Isolierfarben, Kunstharz-Mattfarben etc,,
sind mit Colora 2450 mineralsil nicht beschichtbar.

Zubereitung

Die Farbe im Gebinde gut aufrihren. Verdinnung mit Wasser: 1. Anstrich mit ca. max. 10% verdinnen. 2. An-
strich max. 5% verdlUnnen. Achtung: eine zu starke Verdlinnung kann sich negativ auf einen Farbton auswir-
ken.

Applikation

Die Applikation mittels Airless ist mdglich, jedoch ist aufgrund des hohen pH-Wertes der Verschleiss der Gera-
te zu beachten! Mit Pinsel, Roller oder Blrste. Je nach Art und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Ap-
plikationsart. Bei abgetdntem Material ist der Einsatz von Fixativ (als Grundierung und zum Verdlnnen) drin-
gend zu empfehlen! Dies hilft zusatzlich, Streifenbildung vorzubeugen. Ausbesserungen: Bei Ausbesserungen
ist darauf zu achten, dass relativ dickschichtig, mit viel Material ausgebessert wird. In Praxisversuchen konnten
damit die besten Ergebnisse erzielt werden. Prinzipiell sind glatte Untergrinde schwierig auszubessern (mit
leichten Farbtondifferenzen muss gerechnet werden). Airlessspritzen: Mit ca. 10 % Wasser verdlinnen Spritz-
winkel: 50° - 60° DuUse: 0.017 - 0.021» Spritzdruck: 150 - 180 bar Die obigen Angaben dienen als Richtwerte
und kédnnen je nach Airlessgerat abweichen. Weissputz: - Streichen und Rollen: Erstanstrich mind. 25% ver-
dinnen. Airlessspritzen: Mindestens 25% verdinnen, zwingend mit wenig Material vorspritzen, anschliessend
deckbeschichten. Eventuell ist ein vorgangiges Grundieren mittels Fixativ notig.

Trocknung / Aushéartung

Uberarbeitbar: Nach ca. 65td. Durchgetrocknet: Nach ca. 24 Stunden. Die Trocknung ist von der relativen
Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhangig. Die ermittelten Angaben
entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Eine Trock-
nung Uber 12 Stunden verbessert die Streifenfreiheit und Ausbesserbarkeit eines nachfolgenden Anstrichs.
Wichtig: Mineralfarben verkieseln mit mineralischen Untergrinden. Durch zu hohe Luftfeuchtigkeit (> 80%)
wird dieser Vorgang gestédrt. Deshalb fur eine rasche Trocknung durch ausreichende LUftung und Temperatur
sorgen.

Allgemeine Informationen

Der Farbe durfen keine Zusatze zugemischt werden. Mit Erscheinen neuer Produktdatenblatter verlieren
alle bisherigen Datenblatter ihre Gultigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter ch.weber abrufbar. Die
Informationen in den Produktedatenblatter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese
basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbei-
ter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prufen. Anwendungen, die
nicht im Produktdatenblatt erwahnt werden, dlrfen erst nach Rucksprache mit der Saint-Gobain Weber
AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem fur die Verwendung von



anderen Produkten.

Einschrankungen / Vorsicht geboten

Hinweise zur Verarbeitung:

e Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig, frei von Sinterschichten, Ausblihungen, Trennmit-
teln, Schmutz und Staub sein

* Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Uberarbeitung beachten

e Kritische Untergrinde mussen auf die Eignung gepruft werden. Probeflachen anlegen!

e Lose Anstrichteile sowie nicht tragfahige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Flache
reinigen. MUrbe und sandende Untergrinde sind mit einem Fixativ zu behandeln

¢ Nicht unter +8°C und Uber +25°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten

e Der Farbe durfen keine Zusatze zugemischt werden

e Fremde Bauteile sind zu schiUtzen

¢ Angrenzende Bauteile sind zu trennen

¢ Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen

e Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kérperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen

¢ Produktspezifische Hinweise:
Durch natlrliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen kdnnen
Auswirkungen auf die Verarbeitung haben . Dies stellt keine Qualitdtsminderung oder berechtigte
Materialbeanstandung dar. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Exak-
te Verbrauchswerte sind durch Probefldchen am Objekt zu ermitteln. Angrenzende Bauteile sind vom
Putzsystem zu trennen. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung des Materials muss die Temperatur
von Luft, Material und Untergrund stets Uber +8 °C liegen. Material fur ein Objekt mdglichst auf einmal
bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen.

Lagerungsvorschriften

Muss frostfrei und vor Hitze geschitzt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. In un-
gedffnetem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitatsbeeintrachtigung bis 12 Monate lagerfahig.

(Materialreste gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering zu hal-

ten).

Min. Lagerstabilitat

12 months

Besondere Hinweise

e Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei Korperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.
Schutzbrille und Handschutze sind zu tragen. Spritzer in die Augen mussen sofort mit viel Wasser aus-
gespuhlt werden. Es empfiehlt sich ein Augenwaschgerat einzusetzen. Evtl. den Arzt konsultieren

¢ Transportvorschriften: Keine Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

e Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gultigen Merkblatter des Schweizerischen
Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 257 ,Maler-, Holzbeiz- und Tapezierar-
beiten” die SIA Norm 118/257: , Allgemeine Bedingungen» sowie die Angaben in den technischen Merk-
blattern Smgv BFS 25: Farbtonabweichungen und Smgv BFS 26: Farbtonveranderungen.

Eigenschaft Wert

Min. Lagerstabilitat 12 months

@ Festmortelrohdichte 55 kg/m?




Eigenschaft Wert

pH-Wert 1

@ Abbindezeit Uberarbeitbar: Nach ca. 6Std. Durchgetrocknet:
Nach ca. 24 Stunden. Die Trocknung ist von der
relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekt-
temperatur und der Schichtdicke abhangig. Die
ermittelten Angaben entsprechen den Normbe-
dingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65%
relativer Luftfeuchtigkeit. Eine Trocknung Uber
12 Stunden verbessert die Streifenfreiheit und
Ausbesserbarkeit eines nachfolgenden Anstrichs.
Wichtig: Mineralfarben verkieseln mit minerali-
schen Untergrinden. Durch zu hohe Luftfeuch-
tigkeit (> 80%) wird dieser Vorgang gestort.
Deshalb fUr eine rasche Trocknung durch ausrei-
chende LUftung und Temperatur sorgen.

Werkzeuge

Pinsel

Roller

Spritzgerat (Airless)
Wasserdampflbertragung (ca.) <0.05

il Aweber
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