Pro Laufmeter

Produktvorteile

e Brandriegel bis mittlere
Hohe einsetzbar

¢ Fir Neubau und Renova-
tion

e Sehr gute Warmeleitfahig-
keit

Farbe
* Blau
Gelb

PRODUKTDATENBLATT

CH-PIR Brandriegel

Feuerfester PIR-

Hartschaum als wirksame
Brandsperre mit besten
Warmedammeigenschaften AD
0.025 mMW/mK.

Anwendungsbereich

Fur die MARMORAN-Systeme:
* MARMOtherm EPS (VAWD/WDVS) und MARMOtherm Ceramo

Produkteigenschaften

e FUr Gebaude mittlerer Hohe bis 30 Meter

e Polyurethan-Hartschaum

e Bestehend aus einem hochwertigen, feinzelligen PIR-Hart-
schaumkern

* Hohe Festigkeitswerte

e Super-Lambda-D von nur 0.025 W/(m*K)

¢ Vlieskaschiert, Deckschicht einseitig mit EPS blau

* Format 100x20cm

Wissenswertes vor Applikation

Dammdicken:

80 - 320mm
Format:

100 x 20cm
Warmeleitfahigkeit:
A 0.025 W/(m-K)
Brandklasse:

RF2

Aweber

SAINT-GOBAIN



Untergrund Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfahig sein. Er darf insbesondere keine Verunreinigun-
gen wie z.B. AusblUhungen oder Ruckstande von Trennmitteln aufweisen, welche die Haftung des Klebers
beeintrachtigen. Die Toleranzen im Untergrund sind zu Uberprifen (SIA 414-01_2016 und SIA 414-02_2016).
Untergrinde die nicht der Norm entsprechen sind vorgangig auszugleichen. Die maximale Kleberdicke darf
20mm nicht Uberschreiten.

Untergrund Feuchtigkeit

Der Feuchtigkeitsgehalt, das Wassersaugverhalten und die Benetzbarkeit des Untergrundes sind nach einer
allfalligen Reinigung unmittelbar vor beginn der Arbeiten zu beurteilen. Der Feuchtigkeitsgehhalt des Unter-
grundes wird mittels Darr-Methode bestimmt. Die Proben werden aus einer Tiefe von mindestens 30mm ent-
nommen. Die folgenden werte dUrfen nicht Gberschritten werden: Beton 3.0% / Backstein 4.0% / Kalksand-
stein 3.0% Zementstein 3.0% / Porenbeton 17.0%

Schneiden
Die Brandriegel missen mechanisch geschnitten werden (z.B. Isoboy ML300, Spewe 1900ML-30)

Verklebung der Brandriegel

Das STP Brandschutzmassnahmen fur verputzte Aussenwarmedammung (VAWD) schreibt eine vollflachi-

ge Verklebung mit Floating-Buttering-Verfahren vor. Es ist wichtig, den Brandriegel in das Klebebett einzu-
schwemmen (hin und her bewegen). Bei einer Innenecke muss auch die Stirnseite des Brandriegels vollflachig
mit dem Untergrund verklebt werden, damit eine durchgangigge Verklebung gewahrleistet ist. Uberstehende
Platten sauber verschleifen. Durch langere UV/Sonneneinstrahlung muss die Oberflache komplett geschliffen
werden.

Mechanische Befestigung

ie Brandriegel sind immer zusatzlich mit VAWD-DuUbeln mit Metallschraube zu befestigen. Pro Brandriegelele-
ment muss die Befestigung mit mindestens zwei VAWD-Dubeln erfolgen. Die DUbel werden dabei, unabhan-
gig von der Lage der Brandriegel (horizontal oder vertikal), in der Mltte des Brandriegels gesetzt. Der maxi-
mal zuldssige Abstand zwischen den einzelnen DUbeln betragt 0.65 m. Ab einer Dicke der Brandriegel von
mehr als 0.10 m muss die Metallschraube des VAWD-DUbels mindestens 40% in den Brandriegel ragen.

Trocknung / Aushéartung

Trocknung des Klebers: unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): Trock-
nungszeit 5 bis 7 Tage

Allgemeine Informationen

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Die angegebenen Werte einer
einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung der Produkteignung kann geringflgig abweichen. Mit Er-
scheinen neuer Produktdatenblatter verlieren alle bisherigen Datenblatter ihre Gultigkeit. Die jeweilige
neuste Fassung ist unter ch.weber abrufbar. Die Informationen in den Produktedatenblatter dienen der
Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-
Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung
und Verwendung zu prufen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwahnt werden, durfen erst
nach Rucksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes
Risiko. Dies gilt vor allem fur die Verwendung von anderen Produkten.

Einschrdankungen / Vorsicht geboten

* Hinweise zur Verarbeitung:
e Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von Sinterschichten, AusblUhungen und



Trennmitteln sein

e Nicht unter +5°C und Uber +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten

* Wetterbedingte Hinweise:

* Brandriegel die langer UV/Sonnenstrahlung ausgesetzt sind mussen vollflachig geschliffen werden

¢ Das Produkt muss vor Witterungseinflissen geschitzt werden

¢ Produktspezifische Hinweise:

¢ Beschadigte oder durchfeuchtete Brandriegel durfen nicht verbaut werden

¢ Die Brandriegel dUrfen nicht im Erdreich eingesetzt werden

¢ Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurlick da es fur PIR-Produkten kein Recy-
cling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Lagerungsvorschriften

Trocken und eben lagern. -Lagertemperatur < 70° C einhalten. -Vor Sonnenstrahlung schitzen. Zusam-
menlagerungshinweise: -Unvertraglichkeit gegenlber organischen Lésungsmitteln beachten. Weitere
Angaben zu den Lagerbedingungen = Lagerung im Freien bzw. auf Baustellen: -In Originalverpackung.
-Sicherung gegen Windverfrachtung mittels Netze oder Auflasten. -Witterungsschutz mit Plane.

Besondere Hinweise

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Daten Merkblatt dienen der Sicherstellung des ge-
wohnlichen Verwendungszwecks. Dies basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie ent-
binden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prufen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, dlrfen erst nach
Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere fur Kom-
binationen mit anderen Produkten. Grundlage ist das STP «Brandschutzmassnahmen fUr verputzte
Aussenwaremdammung» (VAWD). Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gultigen
Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242
Verputz- und Trockenbauarbeiten” und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedammung” sowie die
Angaben in den technischen Merkblattern.

Eigenschaft Wert

Klebekraft (ca.) Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: > 40
kPA / TR40 (EN 13165)

Min. Auftragsdicke 80 - 320 mm

Empfohlene Bettdicke Der Grundputz sollte beim System MARMOtherm

EPS >4 mm betragen

CE-Klassifizierung e Ja (Nr1122 - CPR - 2013-07-01) => GONON
e Ja (PER-EN 13165-T2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-
CSU0/Y)120-TR40-FW2) => swisspor
» System zur Bewertung und Uberprufung der
Leistungsbestandigkeit: System 3 (Harmonisier-
te Norm EN 13165: 2012)

@ Dichte Kern (PIR): 33 kg/m3, Deckschicht (EPS20): 20
kg/m3 (SIA 381/1)

@ Weiterbeschichtungszeit 7 days

Inhaltsstoffe e Deckschicht: EPS 036 10 mm

* Kern: Hochverdichteter PIR Hartschaum 025




Eigenschaft Wert

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 30 °C

Material)

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 5°C

Material)

Dauernassbereicheignung Nein

Temperaturbestandigkeit bis ca. Dimensionsstabilitat unter definierten Tempera-
tur- und Feuchtebedingungen:
* DS(70,90)3 (EN 13165)
¢ DS(-20,-)2 (EN 13165)

@ Warmeleitfahigkeit 100 mm: AD 0.026 W/mK, 120 mm: AD 0.026 W/
mK, 140 mm: AD 0.026 W/mK, 160 mm: AD 0.025
W/mK, 180 mm: AD 0.025 W/mK, 200 mm: AD
0.025 W/mK, 220 mm: AD 0.025 W/mK, 240 mm:
AD 0.025 W/mK, 260 mm: AD 0.025 W/mK, 280
mm: AD 0.025 W/mK, 300 mm: AD 0.025 W/mK,
320 mm: AD 0.025 W/mK

Werkzeuge e Die Dammplatten mussen mechanisch geschnit-

ten werden (Isoboy ML300, Spewe 1900ML-30)

* Torbogentraufel

@ Wasserdiffusionskoeffizient Diffusionswiderstandszahl u: 200 / 50 (DIN EN

12086)

T. +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
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