Mineralischer
Kalk-Grundputz
weber.cal

174

Silo
30 kg

Produktvorteile

e Kalk- Grundputz

e Raumfeuchteregulierend
e Spannungsarm

e Schimmelpilzhemmend

Farbe
* Weiss

PRODUKTDATENBLATT

weber.cal 174

Kalk-Grundputz

Anwendungsbereich

Der Kalk-Innenputz weber.cal 174 dient zur Herstellung von Grund-
beschichtungen auf allen mineralischen Untergrinden im gesam-
ten Innenbereich, einschliesslich Feuchtraumen, in hauslichen
Klchen und in Badern. Nachfolgend kédnnen alle mineralischen
Deckputze von Weber, sowie l6semittelfreie Anstriche und Tapeten
aufgebracht werden.

Produkteigenschaften

e maschinell und von Hand zu verarbeiten
e hoch wasserdampfdurchlassig

e schimmelpilzhemmend

¢ Raumfeuchteregulierend

e Spannungsarm

Wissenswertes vor Applikation

e \VVor Verarbeitung erforderlichen Materialbedarf schatzen.

e Im Zweifelsfall bezlglich Verarbeitung, Untergrund oder konst-
ruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

e Der Feuchtigskeitsgehalt des Betons darf 3% nicht Uberschreiten.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Pro 10 mm Schichtdicke: ca. 12,5 kg/m?
Frischmortel pro 1to ca. 800 |
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken sowie frei von Staub und Schmutz sein. Ausblthungen oder filmbildende Trenn-
mittel mUssen entfernt werden (Benetzungsprobe). Beton und andere glatte und schwach saugende Unter-
grinde mit den Haftbrlicken weber haft 260, weber combi haft oder weber multi 280 vorbehandeln.

Verarbeitung

Weber.cal 174 eignet sich zur Verarbeitung mit allen gangigen Putzmaschinen/Mischpumpen. Von Hand: Den
Inhalt des Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grundlich durchmischen, so dass eine verarbeitungs-
gerechte Konsistenz entsteht. Den Mértel in der angegebenen Schichtstarke ( ca. 10-20mm) auftragen, Plan
und Nestfrei verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachziehen. Bei stark oder unterschiedlich saugenden
Untergrinden muss zweischichtig nass in nass gearbeitet werden. Die Auftragsdicke der ersten Schicht sollte
dabei 2/3 der Gesamtputzdicke betragen. Die Oberflache des Unterputzes entsprechend den Anforderungen
des vorgesehenen Deckputzes aufrauen. Zur Erzielung einer glatten Oberflache im Innenbereich empfehlen
wir nach Durchtrocknung, Weber.cal 178 einzusetzen. Als Einlagenputz: Am nachsten Tag 3.0-4.0 mm auftra-
gen und nach dem Anziehen die Oberflache abreiben oder abfilzen. Nach der Austrocknungszeit mit |[6semit-
telfreien Anstrichen, Tapeten oder Deckputzen weiterbeschichten.

Einschrdnkungen / Vorsicht geboten

e Auf die Putzschicht darf wahrend der Abbindezeit kein Frost einwirken

e Fremdzusatze irgendwelcher Art durfen nicht beigemischt werden

¢ Frische Putzflachen sind vor direkter Sonneneinstrahlung, starken Wind, Durchzug und Feuchtigkeits-
einwirkungen zu schutzen.

¢ Nicht als Untergrund fur die Aufnahme von Plattenbeldgen geeignet.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschutzt in Originalgebinden lagern

Min. Lagerstabilitat

12 months

Besondere Hinweise

e Wahrend der Verarbeitung der Materialien darf die Oberflachentemperatur des zu beschichtenden Bau-
kérpers und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und Uber + 30 °C sein

* Wahrend der Abbindephase muss im Innenbereich regelmassig eine gute Querltftung der Rdume vor-
genommen werden. Die Uberschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist
fUr langere Zeit nicht zulassig

e Wahrend der Innenapplikationen und Abbindephase ist Luftdurchzug zu vermeiden

Technische Daten

CE-Klassifizierung CS 1(SN EN 998-1/EN SN 13279-1)
Baustoffklasse Al
Zusammensetzung Weisskalkhydrat, hydraulische Bindemittel, frak-

tionierte Sande

ph-Wert >12,0




Technische Daten

Korngrdsse maximal 1.0 mm
Dauernassbereichseignung Nein

Wasserbedarf ca. 0,26 I/kg; 8,0 I/Sack a 30 kg
Verarbeitungstemperatur minimal (Luft, Unter- 5°C

grund, Material)

Verarbeitungstemperatur max. (Luft, Untergrund, 30 °C

Material)

Schichtdicke 10 - 20 mm

Maximale Schichtdicke mm 20 mm

Haftzugsfestigkeit

> 0.08 N/mm? - Bruchbild A, B, C

Druckfestigkeit

CS1(0.4-25N/mm2)

Kapillare Wasseraufnahme max.

W O

Wasserdampfdurchlassigkeit

<25

Warmeleitfahigkeit

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und Uber +30°C nicht erfolgen. Wahrend und nach allen

< 0,82 W/mK (Tabellenwert)

Applikationen mussen die Produkte vor Witterungseinflissen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschitzt
werden. Fremdzusatze irgendwelcher Art dirfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine
Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht ab-
geleitet werden. Unsere Gewahrleistung beschrankt sich auf die Qualitat der gelieferten Ware. Es gelten die
Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiteny, der Merkblatter des SMGV (Schweizerischer Ma-
ler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.
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