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im hauslichen Bereich

Wande: keine Beanspruchung durch Spritz-
wasser, Beanspruchungsklasse O - keine
Abdichtung erforderlich

Wande: méassige direkte Beanspruchung
durch Spritzwasser, Beanspruchungsklasse O;
Boden: feuchtigkeitsempfindlicher Unter-
grund, der abgedichtet werden muss

1. Anwendungsbereiche von Verbundabdichtungen

@ Hoch direkt beanspruchte Flachen,

Beanspruchungsklasse A

(17 Indirekt beanspruchte Flachen,

Beanspruchungsklasse A

WC-Anlage (Beanspruchungsklasse O)

Bad mit Badewanne als Dusche: zwingend bis zur
Decke abzudichten (Beanspruchungsklasse AO).

Nasszelle mit Badewanne ohne Duschennutzung. se-
parate Dusche, zwingend bis zur Decke abzudichten
(Beanspruchungsklasse AQ).

Bad mit Badewanne ohne Duschennutzung sowie
planmdssig genutztem Bodenablauf im Duschbe-
reich mit Teilbereichsabdichtung vor der Dusche,

auch bej feuchtigkeitsbestindigem Boden: sepa-
rate Dusche zwingend bis zur Decke abzudichten

(Beanspruchungsklasse A bei Duschboden, AO bei
Wanden und ausserhalb der Dusche).

Bad mit Badewanne ohne Duschennutzung sowie
planmdassig genutztem Bodenablauf im Duschbereich:
separate Dusche, zwingend bis zur Decke abzudichten;
feuchtigkeitsempfindlicher Untergrund, zwingend ab-
zudichten (Beanspruchungsklasse A bei Duschboden,
AO bei Wénden und ausserhalb der Dusche).

Mehrfachdusche im éffentlichen Bereich mit zentralem
Ablauf und Wechselzone: zwingend bis zur Decke ab-
zudichten (Beanspruchungsklasse A im Duschbereich
sowie in der indirekt beanspruchten Flache).






2. Abdichten im Innenbereich

2.1 Abdichtung bei massiger
Beanspruchung innen;
Beanspruchungsklasse AO

Massige Beanspruchung durch nicht
driickendes Wasser im Innenbereich,
z.B. in hduslichen Badern




Abdichtungsdetails

Badewannen-/Wand-Anschluss

Untergrund (alle Grundputze und Leichtbauwandkonstruktionen)
Grundierung weber grund rapid

1. Abdichtungsschicht, z. B. weber folic rapid oder weber Superflex D1
inkl. Weber Abdichtungsprodukten

Zargenband mit integriertem Schallschutzband

(bauseits durch Sanitarinstallateur geliefert und an Wanne montiert)
2. Abdichtungsschicht, z. B. weber folic rapid oder weber Superflex D1
Schnittschutz webersys SZ

Klebemortel, z. B. webercol 800 pro S1

Keramikplatte

webersys Rundschnur (gemass SIA 274)

weber Silikon K+N Plus

Fugenmortel, z.B. weber FM C88




Abdichtung mit
zementhaltiger Dichtschlamme

Randdammstreifen weber RS 8-50
Grundierung weber grund rapid

1. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Dichtband weber DB 120

2. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Schnittschutz webersys SZ

Klebemorte,| z. B. webercol 800 pro S1
Fugenmortel, z.B. weber FM C88
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Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur
und weber Silikon K+N Plus

Randdammstreifen weber RS 8-50
Grundierung weber grund rapid
Schnellklebemortel,

z.B. weber 2000 rapid-flex
Abdichtung webersys W20
Dichtband weber DB 120 geklebt mit
weber Superflex D1

Schnittschutz webersys SZ
Klebemortel, z.B. weber 2000 flex
Fugenmortel, z. B. weber FM C88
Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur

und weber Silikon K+N Plus

Abdichtung mit Dichtfolie
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Abdichtung mit Epoxidharz

Randdéammstreifen weber RS 8-50
Grundierung weber.prim 806
Dichtband weber DB 120 geklebt

mit webertec 827 S

Abdichtung webertec 827 S abgestreut

mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

Schnittschutz webersys SZ

Klebemortel weber.xerm 847
Fugenmortel, z. B. weberepox design
Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur
und weber Silikon K+N Plus




2.2 Abdichtung bei hoher
Beanspruchung innen;
Beanspruchungsklasse A

Hohe Beanspruchung durch nicht
driickendes Wasser im Innenbereich,
z.B. Duschbéden mit Gefalle, Umgdnge
von Schwimmbecken und Duschanlagen
(6ffentlich und privat)




Abdichtung mit Dichtfolie

1. Uberpriifung des Gefélleestrichs, der beispiels-
weise mit weber SM 508 erstellt wurde: Nach
SIA 248 muss das Gefélle der wasserfUhren-
den Schicht mindestens 1.5% betragen. Die
Saint-Gobain Weber AG empfiehlt ein Gefalle
von mindestens 2%. Das Wasser muss an der
tiefsten Stelle der Entwasserungsebene unge-
hindert abfliessen kdnnen (SIA 248) und die
Messing-Hahnverldangerung muss an den Was-
seranschlissen montiert sein (bauseits vom
Sanitarinstallateur).

2. Den Untergrund von allen haftungsmindernden
Stoffen befreien. Wenn notig kann ein Gefalleaus-
gleich mit weber SM 215 pront oder weber SM 550
erstellt werden.

3. Den Untergrund mit weber grund rapid grun-
dieren.

4. Rinnenflansch reinigen und mit weber Silikon
Primer N entfetten.

5. Dichtfolie webersys W20 ausmessen und zu-
schneiden.

Uich ffg

Die fertige Abdichtung ist stets
abzudecken und sollte so wenig wie
maoglich betreten werden, um
Beschéadigungen zu vermeiden.




6. Auf den Rinnenflansch sowie die gesamte Dicht-
bandbreite webersys MS Hybrid in einer Zahnung
von 3mm aufbringen. Die Entfernung vom Dicht-
band zur Rinnendffnung sollte 5-10 mm betragen.

7. Auf die restliche Flache des Gefélleestrichs den
Schnellklebemortel weber 3000 rapid-flex oder
weber 2000 rapid-flex auftragen.

8. Dichtfolie webersys W20 aufbringen und mit
der Ruckseite der Zahntraufel faltenfrei andrticken.

Option 1: Dichtfolie iiberlappend verlegt

Dichtfolie webersys W20 mit Schnellklebemortel
weber 3000 rapid-flex oder weber 2000 rapid-flex
bis zur Uberlappung verkleben. Um eine Kapillar-
wirkung zu verhindern, muss die mindestens 10 cm
breite Uberlappung mit weber Superflex D1 verklebt
und Uberspachtelt werden.

Option 2: Dichtfolie stumpf gestossen

Dichtfolie webersys W20 mit Schnellklebemortel
weber 3000 rapid-flex oder weber 2000 rapid-flex
Stoss an Stoss verkleben. Alle Stésse mulssen
anschliessend mit dem Dichtband weber DB 120
geschlossen werden, das zwingend mit weber
Superflex D1 verklebt und Uberspachtelt werden
muss, um eine Kapillarwirkung zu verhindern.

9. Dichtband weber DB 120 ausmessen und zu-
schneiden.

10. An den Stéssen der Dichtfolie das Dicht-
band weber DB 120 sowie bei den Boden-/Wand-
Anschlissen die Dichtecken weber DEC und
weber DEG fachgerecht in die Dichtschlamme
weber Superflex D1 einbetten und Uberspachteln.
Dabei ist zwingend der Wasserlauf zu bertck-
sichtigen!




Randdammstreifen weber RS 8-50
Estrich im Gefalle weber SM 508

1. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Dichtband weber DB 120

Dichtmanschette gefertigt aus webersys W20
2. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Klebemortel, z.B. webercol 800 pro S1
Plattenbelag

Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur
und weber Silikon K+N Plus
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11. Dichtfolie webersys W20 mit einer der zwei Op-
tionen (siehe Schritt 8) auf die Wand aufbringen.

12. Dichtband weber DB 120 einbringen und mit
weber Superflex D1 an allen Stossen und Wand-/
Wand-AnschlUssen Uberspachteln.

13. Dichtmanschetten weber DM 150 in weber
Superflex D1 einbetten und damit Uberspachteln.

14. Das Schnittschutzband webersys SZ so auf
das zu schiutzende Dichtband aufkleben, damit
bei einer allfalligen Sanierung der Silikonfuge der
Schnittschutz unter der Silikonfuge platziert ist.
Das Schnittschutzband ist somit immer fugen-
seitig einzulegen.

Wandplatte

Klebemortel

Abdichtung

Glas



Abdichtung mit Dichtschlamme

1. Uberprufung des Gefalleestrichs, der bei-
spielsweise mit weber SM 508 erstellt wurde:
Nach SIA 248 muss das Gefélle der wasser-
fUhrenden Schicht mindestens 1.5% betra-
gen. Die Saint-Gobain Weber AG empfiehlt
ein Gefalle von mindestens 2%. Das Wasser
muss an der tiefsten Stelle der Entwasse-
rungsebene ungehindert abfliessen kdnnen
(SIA 248) und die Messing-Hahnverlange-
rung muss an den Wasseranschllissen mon-
tiert sein (bauseits von Sanitarinstallateur).

2. Den Untergrund von allen haftungsmin-
dernden Stoffen befreien. Wenn noétig kann
ein Gefalleausgleich mit weber SM 215 pront
oder weber SM 550 erstellt werden.

3. Den Untergrund mit weber grund rapid
grundieren.

4. Rinnenflansch reinigen und mit weber
Silikon Primer N entfetten.

5. Dichtband weber DB 120 fur die Verkle-
bung auf den Rinnenflansch ausmessen
und zuschneiden.



6. Auf den Rinnenflansch sowie die gesam-
te Dichtbandbreite webersys MS Hybrid in
einer Zahnung von 3mm aufbringen. Die
Entfernung vom Dichtband zur Rinnendff-
nung sollte 5-10 mm betragen.

7. weber DB 120 vor der Hautbildung ein-
bringen und mit der glatten Ruckseite der
Zahntraufel faltenfrei andrtcken.

8. Dichtband weber DB 120 ausmessen und
zuschneiden.

9. Bei Boden-/Wand-Anschlissen das Dicht-
band weber DB 120 in weber Superflex D1 ein-
betten und Uberspachteln.

10. Bei Wand-/Wand-Anschlissen das Dicht-
band weber DB 120 in weber Superflex D1 ein-
betten und Uberspachteln. Dabei ist zwin-
gend der Wasserlauf zu berlcksichtigen!




11. Bei den Hahnverlangerungen die
Dichtmanschetten weber DM 150 in weber
Superflex D1 einbetten und Uberspachteln.

12. Die 1. Abdichtungsschicht mit weber
Superflex D1 auf die Wand und danach auf
den Boden auftragen.

13. Nach Durchtrocknung der 1. Abdich-
tungsschicht die 2. Abdichtungsschicht
weber Superflex D1 zunachst auf die Wand
und danach auf den Boden auftragen
(Trockenschichtdicke mind. 2.0 mm).

14. Das Schnittschutzband webersys SZ
auf das zu schitzende Dichtband aufkle-
ben, damit bei einer allfalligen Sanierung
der Silikonfuge der Schnittschutz unter
der Silikonfuge platziert ist. Das Schnitt-
schutzband ist somit immer fugenseitig
einzulegen.

Der passende Typ Gefidllsdichtecke
weber DEG fiir jede Duschengrdsse:

2% Gefdlle 1.5% Gefille

weber DEG 20 100cm 133cm
weber DEG 28 140cm 186.cm
weber DEG 36 180 cm 240cm

Uich ffg

Wenn die Dichtmanschette direkt auf den Baustop-
fen aufgebracht wird, besteht das Risiko, dass das
Wasser permanent hinter die vertikale
Abdichtungsebene zieht.

Um langfristige Schaden zu vermeiden, ist es
daher zwingend notwendlig, die

Hahnverlédngerung abzudichten.




Detail Boden-/Wand-Anschluss

Beanspruchungsklasse A bei hoch beanspruchten Flachen sowie AO
bei feuchtigkeitsempfindlichem Untergrund

Randdammstreifen weber RS 8-50

Nivelliermasse, z.B. weber niv 30 oder weber niv 50

1. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Dichtband weber DB 120 und Dichtecken weber DEC
2. Abdichtungsschicht weber Superflex D1
Schnittschutz webersys SZ

Klebemortel, z. B. webercol 800 pro S1

Fugenmortel weber FM C88 oder weberepox design

Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur und weber Silikon K+N Plus

richtig
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3. Abdichten im Aussenbereich

3.1 Abdichtung bei massiger
Beanspruchung aussen;
Beanspruchungsklasse BO

Massige Beanspruchung durch nicht
driickendes Wasser im Aussenbereich,
z.B. Balkone und Terrassen

Balkone und Terrassen sind grossen klimatischen und ther-
mischen Einflissen ausgesetzt. Die Bauwerke mussen gegen
Feuchtigkeit geschitzt werden. Auskragende Balkone und
erdberthrte Terrassen konnen mit Verbundabdichtungs-
oder Verbunddrainage-Systemen dauerhaft vor eindringen-
der Feuchtigkeit geschutzt werden. Bei Dachterrassen Uber
Nutz- und Wohnraumen ist eine Normabdichtung gemass
SIA 271 erforderlich. Um die Funktionssicherheit Uber eine
lange Lebensdauer sicherstellen zu kdnnen, ist eine fachge-
rechte Planung und Ausfuhrung erforderlich.




Die wichtigsten Kriterien:

Das Oberflachengefélle hat mindes-
tens 2% zu betragen. FUr strukturierte
oder profilierte Platten gilt ein Mindest-
gefalle von 2.5% (SIA 248). Das nach
Moglichkeit einseitige konstante Gefalle
wird vom Gebaude weggeflhrt. Daher
ist eine aussenliegende Rinnenentwas-
serung zu bevorzugen.

Bei Belagsaufbauten auf Konstruktions-
beton im Verbund muss das Betonalter
bei der Plattenverlegung mindestens
6 Monate betragen (SIA 248).

Fugen aus der Unterkonstruktion sind
deckungsgleich zu Ubernehmen und
entsprechend abzudichten. Die Dimen-
sionierung der Fugen sowie die Wahl
geeigneter Anschlisse, Uberldufe und
rickstausicherer RohrdurchfUhrungen
sind zu planen. Die Schwellenhéhe bei
Fenster- und TUranschllssen muss min-
destens 60 mm betragen (SIA 271).

Nachtraglich durchzufUhrende Installa-
tionen, welche die eingebrachte Ab-
dichtung beschadigen, mUssen zusam-
men mit einem Fachunternehmen fur
Befestigungstechnik geldst werden, um
die Enddichtigkeit zu gewahrleisten.




Standard-Aufbau Balkon

Beton, z.B. weberton 908 P NPK C
Randdammstreifen weber RS 8-50

Grundierung weber grund rapid
Gefalle-Ausgleichsschicht weber SM 550

1. Abdichtungsschicht, z. B webertec Superflex D2
Dichtband weber DB 120 und Dichtecken weber DEC
an Wand- und Randabschltssen Variante A

2. Abdichtungsschicht z.B webertec Superflex D2
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N

Schnittschutz webersys SZ

Klebemortel, z. B. weber carbonflex prime S2
Plattenbelag 10
Fugenmortel, z. B. weber FM C88 n
Bewegungsfuge mit webersys Rundschnur 12

und weber Silikon K+N Plus
Abschluss ausgebildet nach Variante A oder B 13
Hybridfuge webersys MS Hybrid 14
Detail Randabschluss Balkon 15

Variante B

Arbeitsablauf Balkon

Untergrundpriifung und
Objektvorbereitung

* Die Betondecke muss tragfahig und formstabil sein.

* Die Flache ist fUr den weiteren Aufbau von allen
haftungsmindernden Stoffen zu befreien, z.B. durch
Schleifen, Frasen, Kugel- oder Wasserstrahlen.

» Kleinflachige Betoninstandsetzungen:

- korrodierte Armierung entrosten
- BetonbrUstungen, abgebrochene Kanten und kleinflachige
Schadstellen fachgerecht mit weberrep SM 470 reprofilieren
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* vorhandene Risse kraftschllssig mit weber.prim 806
verschliessen

* Pulverbeschichtete verchromte Pfosten, StUtzen, Gelan-
der, verzinkte Teile und weitere Metallteile dauerhaft mit
weber.prim 807 vor Korrosion schitzen

» stark saugende Untergrinde mit weber grund rapid
grundieren

Gefdlleausbildung

» Gefalle-Spachtelung bis 50 mm auf den fachgerecht
vorbereiteten Untergrund mit weber SM 550 aufbringen.

* Das Gefalle muss mindestens 2% respektive 2.5% bei
strukturierten und profilierten Platten betragen (ge-
mass SIA 248). Es darf keine Ansammlung von Wasser
auf der Oberflache und ebenfalls kein Wasserrlckstau
entstehen. Die Dilatationsfugen sind in die Planung
einzubeziehen und zu Ubernehmen. Zudem mussen
die Notuberlaufe bei geschlossenen Balkonen gemaéass
SIA 271 Uberpruft werden.

Abdichtung

* Verbundabdichtung mit flexibler mineralischer Dicht-
schldamme in mind. 2 Arbeitsgangen erstellen, z.B. mit
weber.tec Superflex D2.

» Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in
gleichmassiger Dicke erfolgen. Auftrage jeweils trocknen
lassen. Gesamttrockenschichtdicke mind. 2mm.

* Im Bereich von Ecken, Kanten und Randabschllssen
muss das alkalibestandige Dichtband weber DB 120 in die
1. Abdichtungsschicht eingearbeitet werden.

Wahrend der Verlegung zu beachten

* Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

* Temperaturen (Untergrund, Luft und Verlegemateria-
lien): min. +5°C und max. +25°C

» Starke Zugluft vermeiden.

» Bei ungUnstigen Witterungsbedingungen Schutzmass-
nahmen treffen, beispielsweise ein Notdach erstellen.
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Verlegung von Keramik/Naturstein

Eine Kontaktschicht auf der Plattenrickseite und am
Boden auftragen (Floating-Buttering-Verfahren) und
mit einer Zahntraufel die trockenen und sauberen
Platten mit einer Fugenbreite von mind. 5mm hohl-
raumfrei verlegen (SIA248/NSV).

* Beim Mischen des Mortels muss die vorgegebene
Wassermenge eingehalten werden. Die frisch verleg-
ten Platten wahrend der Aushartezeit nicht begehen.

* Die Verlegung von Keramik erfolgt beispielsweise
mit weber master-flex 2, webercol carbonflex prime S2
oder weber 2000 flex.

* Bei der Verlegung von Naturstein empfiehlt sich
z.B. weber master-flex 2 oder weber tras classic.

H mwers:

Bitte beachten Sie die Anwendungsmatrix
der Weber Klebemdrtel in der aktuellen Preisliste.

Verfugen

Keramikplatten z.B. mit weber FM C88 oder weber FM A10
verfugen.

* Natursteinplatten z.B. mit weber FM C88 verfugen.

* Angrenzende Bauteile und WandanschlUsse sowie Be-
wegungsfugen mit der webersys Rundschnur und weber
Silikon K+N Plus ausbilden.

* Begehbarkeit gemass Angabe im Produktdatenblatt
berlcksichtigen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Anwendungsmatrix
der Weber Fugenmdartel in der aktuellen Preisliste.

Wahrend der Aushartung zu beachten:

Die frisch verlegten und verfugten Beldge mindestens
7 Tage vor direkter Sonneneinstrahlung, Nasse und Frost
schutzen (SIA 248). Das aktuelle Produktdatenblatt ist zu
beachten.

Achtung

Die Verlegung muss nach SPV-
Merkblatt mit Kreuzfugen aus-
gefuhrt werden. Dabei sind
Bewegungsfelder mit einem Brei-
ten-Langen-Verhdéltnis von 1:1.5
zu berdcksichtigen. Die maximale
Kantenlénge von 3m soll nicht
Uberschritten werden. Ausserdem
sind Rand- und Anschlussfugen
anzuordnen, um eine Einspannung
der Belagsfldche auszuschliessen.
Sonderlésungen sind in Absprache
mit der Saint-Gobain Weber AG
maglich.




Verlegematerial (Keramik/Naturstein)

* Helle Farben sind aufgrund ihrer weniger starken Ausdeh-
nung bei direkter Sonnenbestrahlung zu bevorzugen.

« Dunkle Platten erwarmen sich starker (bis zu 80°C),
wodurch sie sich mehr ausdehnen und somit héhere
Scherspannungen erzeugen.

* Erwdrmungen von Uber 40°C wahrend der Aushar-
tungszeit sind zu vermeiden.

* Die maximale Plattengrdsse sollte 30 x30 cm betragen
(SPV). Andere Plattenformate sind in Absprache mit
der Saint-Gobain Weber AG moglich.

* Die Gleitfestigkeit muss den geltenden Regeln entspre-
chen (BfU Bodenbelage).

Steinzeug

Stranggepresste Platten gemass SN EN 14411 Gruppe | (Al),
Wasseraufnahme E <3% und Gruppe | (Ally), Wasserauf-
nahme E <6 %

Feinsteinzeug

Trockengepresste Platten gemass SN EN 14411 Gruppe |
(Bla) Wasseraufnahme <0.5%

Naturstein

Gemass SN EN 1341 geeignet fur die Anwendung im Aus-
senbereich mittels Klebeverfahren




4. Abdichten von Schwimmbadern und Wellnessbereichen

=

4.1 Abdichtung bei hoher inﬁzj

durch standig von innen driickendes Wassi-_zr
innen und aussen; Beanspruchungsklasse B




Planerische Hinweise

Um ein optimales Ergebnis beim Neubau
oder bei der Sanierung von Schwimmbadern
zu erreichen, sind einige planerische Hinwei-
se zu beachten.

Schwimmbecken werden aus wasserdichtem
Beton (WD-Beton) erstellt. Bei Beginn der
Plattenarbeiten muss der Beton mindestens
6 Monate alt sein (SIA 248). Der Schalungstyp
muss in der Planungsphase so definiert wer-
den, dass moglichst keine Ausgleichsschich-
ten erforderlich sind. Ausserdem muss dieser
fUr den Verwendungszweck geeignet sein
und darf keine aussenliegenden Metallteile
im Beton aufweisen. Mit geeigneten Mass-
nahmen (z.B. flexible Abdichtung) ist eine
Belegung ab einem Betonalter von 3 Mona-
ten moglich, jedoch darf eine maximale Rest-
feuchtigkeit von 4% (bei einer CM-Messung)
nicht Uberschritten werden.

Einbauteile wie Lampen, Disen, Ablaufe etc.
sind generell mit Los-Festflansch einzuplanen.
Hierfur sind Einbauteile aus Edelstahl oder
PVC zulassig (Polyethylen und Polypropylen
sind nicht zuldssig). Eine planmassige Be-
wehrungstberdeckung bei Betonstahl muss
gemass SIA 262 bei Fullung mit chloriertem
Wasser mind. 40 mm (Expositionsklasse XD2a
(CH) mit einem Chloridgehalt <0.5 g/| «Suss-

Vorbereitung der Wand- und
Bodenflachen aus Stahlbeton

Die Betonflachen sind fur den weiteren Aufbau
von haftungsmindernden Stoffen zu befreien
und durch Sand-, Kugel- oder Wasserstrah-
len aufzurauen. Die Flachen anschliessend
reinigen, gut austrocknen lassen und Staub-
reste grindlich entfernen. Die Betonoberfla-
che muss eine Haftzugfestigkeit von mind.
1.5 N/mm? aufweisen.

wasser», beispielsweise fur Ubliche Schwimm-
bader) betragen, eine Fullung mit Solewasser
mind. 55mm (Expositionsklasse XD2b (CH)
mit einem Chloridgehalt >0.5 g/ «Salzwasser»,
zeitweise oder dauernd hoher Chloridgehalt).

WD-Betonbecken sind zur Uberprifung ihrer
Wasserundurchlassigkeit vor Erstellung der
Verbundabdichtung einer mindestens 14-ta-
gigen Probeflllung mit gechlortem Wasser
zu unterziehen. Dabei festgestellte undichte
Stellen sind, je nach Art der Abdichtung, in
geeigneter Form nachzudichten. Wasserfuh-
rende Risse in Becken aus WD-Beton sind mit
geeigneten Reaktionsharzen zu verpressen.
Die Breite von Schwindrissen ist auf O.15mm
zu beschranken. Rissflankenverschiebungen
sind auszuschliessen (SPV-Merkblatt). Die
Wirksamkeit dieser Massnahmen ist durch
eine erneute 14-tagige Dichtigkeitsprufung zu
kontrollieren. Nach der Montage der Einbau-
teile und der Erstellung der Verbundabdich-
tung ist die Wasserdichtigkeit des Beckens
erneut zu Uberprufen.

Fur die Auswahl des Fugenmaterials ist eine
Abstimmung mit der Wasseraufbereitungs-
methode unumganglich. Bitte beachten Sie
die Wasseraufbereitungsmatrix auf Seite 30.
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Arbeitsablaufe Schwimmlbad

Standard-Aufbau

Wand-/Boden-Durchdringungen
Beckenkopf-Durchdringungen und Dilatationsfugen
Beckenkopf- und Rinnensysteme
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Arbeitsablaufe Schwimmbad

1. Untergrundvorbereitung

Betonoberflachen mittels Sand-, Kugel- oder Hoch-
druckwasserstrahlen reinigen und aufrauen.

2. Ausgleichsspachtelung/Beckenkopf ausgleichen

Ausgleichsspachtelungen auf dem grundierten Unter-
grund erstellen, Betonschaden reparieren und Ldécher
bei Schichtdicken von 5 bis 50 mm in einem Arbeits-
gang mit weberrep SM 470 auffullen (max. 100 mm in
2 Arbeitsgangen).

Unebenheiten an der Wand bis 5 mm mit weber 2000
flex grau ausgleichen.

Unebenheiten am Boden bis 50 mm mit weber SM 550
ausgleichen.

3. Durchdringungen/Einbauteile

Epoxidharz-Grundierung weber.prim 807 auf den Un-
tergrund und das Einbauteil auftragen.

Kapillarbrechenden Epoxidharzspachtelung aus
weber pox 160 LS erstellen.

Epoxidharzspachtelung aus webertec 827 S auftragen.
Dichtmanschette frisch-in-frisch einbetten und Uber-
spachteln, mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2 mm
abstreuen.

4. Verbundabdichtung

Zementhaltige 2K-Verbundabdichtung webertec
Superflex D2 in 2 Arbeitsgdngen erstellen.

Fugen, Ecken und Wand-/Boden-Anschldsse durch
den fachgerechten Einbau von weber DB 200 und
weber DEC abdichten.

5. Beckenkopf versetzen

Beckenkopf mit zementhaltigem 2K-Klebemortel weber
master-flex 2 oder Epoxidharz Klebe- und Fugenmor-
tel weberepox design versetzen.

Uich ﬁg

Im Wellnessbereich ist die Dichtfolie webersys W20 zwingend
gestossen zu verlegen und die Stésse mit weber DB 120,
eingebettet in weber Superflex D1, zu Uberspachteln.




6. Kapillarbrechende Fuge hinter dem Beckenkopf

Erstellen einer kapillarbrechenden Hinterfullung mit
Epoxidharz-Vergussmortel (weber.prim807
+ca. 20 M.- % weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm)

7. Verlegung

7.1 Keramik-Verlegung

Hohlraumfreie Verlegung, z.B. mit weber master-flex 2
oder weber 2000 flex

7.2 Naturstein-Verlegung

Hohlraumfreie Verlegung, z. B. mit weber master-flex 2
7.3 Glasmosaik-Verlegung

Hohlraumfreie Verlegung, z. B. mit weberepox design

Hinweie:

Bitte beachten Sie die Anwendungsmatrix
der Weber Klebemértel in der aktuellen Preisliste.

8. Verfugung

8.1 Keramik-Verfugung

Verfugung, z.B. mit weberepox design oder
weber FM C88

8.2 Naturstein-Verfugung

Verfugung, z.B. mit weber FM C88

8.3 Glasmosaik-Verfugung

Verfugung mit weberepox design

/-/ mwers:

Bitte beachten Sie die Anwendungsmatrix der Weber
Fugenmortel und die Fugenmdortelmatrix zur jeweiligen
Wasseraufbereitung auf Seite 30.

9. Anschluss- und Dehnfugen

Anschluss- und Dehnfugen mit weber Silikon K+N Plus
glanzend ausbilden.

Zusatzlicher Arbeitsschritt im
Wellnessbereich: Dampfbremse

Dampfbremse unter der Verbundabdichtung mit
weber.prim 805 oder der Dichtfolie webersys W20 er-
stellen.




Zeitplanung bei Schwimmbadern aus Beton

6 Monate Trocknungszeit. (Mit geeigneten Massnahmen ist evtl. eine Belegung ab einem Betonalter
von 3 Monaten moglich. Bitte kontaktieren Sie unsere technischen Berater.)

14-tagige Probefullung mit gechlortem Wasser als Dichtigkeitsprtufung durchfthren.
Schalungsdistanzhalter und -rohre auf eine Tiefe von 5cm ausspitzen, mit weber.prim 807
grundieren und frisch-in-frisch mit weber pox 160 LS stopfen.

Nachdichtung der festgestellten undichten Stellen.

Im Fall einer Nachdichtung 14-tagige Probefullung mit gechlortem Wasser,
um die Wirksamkeit der Massnahmen zu prufen.

Trocknung des Untergrundes.

Untergrund reinigen und aufrauen durch Sand-, Kugel- oder
Hochdruckwasserstrahlen - nicht durch Schleifen.

Untergrundvorbereitung mit anschliessender Erstellung
der Verbundabdichtung.

Mindestens 7 Tage Trocknungszeit der
Verbundabdichtung aufgrund der chemischen
Einwirkung der nachsten Probefullung.

14-tagige Probefullung mit gechlortem
Wasser als Dichtigkeitsprufung.

Trocknung und Reinigung des
Untergrundes.

Start der Plattenarbeiten.

Geeignete Fugenmortel fiir die jeweilige Wasseraufbereitungsmethode

Wasseraufbereitung mit

Stranggepresste keramische Platten’
Trockengepresste keramische Platten’

Glasmosaik?

Stranggepresste keramische Platten’ 3 3 3
Trockengepresste keramische Platten’ 3 3 3
Glasmosaik® 3 3 3
empfohlen 1 Mit einer Wasseraufnahme von E <3%
geeignet 2 Sofern vom Hersteller fUr den Unterwasserbereich freigegeben

nicht geeignet 3 Nur geeignet bei regelméssigen Chlorstossen
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Standard-Aufbau

Beton

Grundierung
Ausgleichsmortel

1. Abdichtungsschicht
2. Abdichtungsschicht
Klebemortel

Glasmosaik

W N O A NN =

Fugenmortel

Ausgleichspachtelung Wand und Boden

Wandspachtelung mit weber 2000 flex oder weberrep SM 470
Grundierung der Wand- aufbringen.

und Bodenflachen ; ;
Schichtdicken:

Bis 5 mm mit weber 2000 flex

Grundierung weber grund )
5-50 mm mit weberrep SM 470

rapid auf den gereinigten
saugfahigen Untergrund Die Oberflache der Ausgleichsspachtelung eben abziehen
applizieren, Trocknungs- und glatten. Die Spachtelmasse fachgerecht nachbehandeln.

Zel can IO MiauE. Bodenspachtelung mit weber SM 550 aufbringen, Schichtdi-

cke bis 50 mm.

Die Spachtelung bei Durchdringungen kranzartig aussparen
und im 45-Grad-Winkel abstellen.

Erstellung der Verbundabdichtung an Wand- und Bodenflachen

Verbundabdichtung im Spachtelverfahren mit der 2K-Reaktiv-Dichtschlamme webertec Super-
flex D2 herstellen durch fehlstellenfreien und gleichmassigen Auftrag in einer Gesamttrocken-
schichtdicke von mind. 2.5 mm.

Dichtband weber DB 200 und Dichtecken weber DEC in die 1. Abdichtungsschicht webertec
Superflex D2 unter Berlcksichtigung des Wasserlaufs einbauen. Das Abdichtungszubehodr ist
mit der Dichtschlamme zu Uberspachteln.




4.2 Detaillosungen

Abdichtung von Wand- und
Bodendurchdringungen

Wand-/Bodendurchdringungen
ohne Flansch

Durch Ausstemmen des Stahlbetons einen Kragen um-
laufend um die Wand- bzw. die Bodendurchdringung
freilegen, Breite mind. 50 mm, Tiefe mind. 30 mm.
Lose Teile entfernen und entstauben.

Abdichtung des Anschlusses an Wand- oder
Bodendurchdringungen ohne Flansch
(Bodenablauf, Disen, Lampen, Skimmer)

Oberflache der Durchdringung mit grobem Schleif-
papier aufrauen und mit weber Silikon Primer S ent-
fetten. Betonuntergrund und Einbauteil mit Epo-
xidharz-Grundierung weber.prim807 grundieren
und mit webersys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm ab-
streuen. Kapillarbrechende FuUllung der Aussparung
mit Epoxidharz-Moértel weber pox 160 LS erstellen
und mit webersys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm ab-
streuen. Innerhalb von 24 Stunden Spachtelung
und grundierten Beton mit Epoxidharz-Abdichtung
weber. tec 827 S Uberziehen, die aus webersys W20 er-
stellte Dichtmanschette darin einbetten und sofort
mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm abstreuen.

Aufgerauter Beton 1

Epoxidharz-Grundierung weber.prim 807 abgestreut mit 2
weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

Kapillarbrechende Epoxidharz-Spachtelung weber pox 160 LS 3
Dichtmanschette gefertigt aus webersys W20, eingebettet in frischem
webertec 827 S und abgestreut mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

Zweischichtige Verbundabdichtung mit webertec Superflex D2 3
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Wand-/Bodendurchdringungen
mit Flansch

Oberflache der Durchdringung (Flansch) mit
grobem Schleifpapier aufrauen und mit weber
Silikon Primer N entfetten.

Betonuntergrund und Flansch mit Epoxidharz-
Grundierung weber.prim 807 grundieren und mit
weber.ssys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm abstreuen.
Epoxidharz-Abdichtung webertec 827 S auf grun-
dierten Beton und Flansch applizieren, die aus
webersys W20 angefertigte Dichtmanschette
darin einbetten, Uberspachteln und unmittelbar
danach mit webersys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
abstreuen.

Beckenkopf-Durchdringungen

Aussparung und Beton mit weber.prim807 grundie-
ren. Auf der frischen Grundierung kapillarbrechen-
den Verguss, hergestellt aus weber.prim 807 und
ca. 20 M.-% webersys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
erstellen.

Vergussmasse und Beton mit webertec 827 S Uber-
ziehen, Dichtmanschette aus webersys W20 da-
rin einbetten, Uberspachteln und mit weber.sys
Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm abstreuen.

Uich ﬁg

Nachtrdgliche Installationen

Nachtréglich durchzufihrende Installationen, die die
eingebrachte Abdichtung beschédigen kénnten, missen
zusammen mit einem

Fachunternehmen flr Befestigungstechnik gelést werden,
um die Enddichtigkeit zu gewdahrleisten.

Aufgerauter Beton

Epoxidharz-Grundierung weber.prim 807

Kapillarbrechende Epoxidharz-Abdichtung webertec 827 S
abgestreut mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
Dichtmanschette gefertigt aus webersys W20, eingebettet in
frischem webertec 827 S und abgestreut mit

weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

1. Abdichtungsschicht webertec Superflex D2

2. Abdichtungsschicht webertec Superflex D2

PVC- oder Edelstahl-Flansch

Aufgerauter Beton

Epoxidharz-Grundierung weber.prim 807 abgestreut

mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
Kapillarbrechender Epoxidharz-Vergussmortel

aus weber.prim 807 + ca. 20 M.- %

weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

Dichtmanschette gefertigt aus webersys W20, eingebettet in
frischem webertec 827 S und abgestreut mit

weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm

Zweischichtige Verbundabdichtung mit webertec Superflex D2
Klebemortel, z. B. weber 2000 flex grau

Abdichtung der Dilatationsfugen

i

0 0

Aufgerauter Beton grundiert mit weber.prim 807
abgestreut mit weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
Epoxidharz-Abdichtung webertec 827 S (spachtelfahig)
Dichtband weber DB 200

Zweischichtige Verbundabdichtung mit webertec Superflex D2
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4.3 Beckenkopf- und Rinnen-Systeme

System Finnland,
hochliegend

System Wiesbaden,
hochliegend

System Wiesbaden,
tiefliegend (Therapie-Becken)

System Wiesbaden,
tiefliegend




System ZdUrich,
hochliegend

Abdichtung Beckenkopf

Aufgerauter Beton grundiert mit 1
weber grund rapid

Ausgleichsspachtelung mit weber SM 550 2
oder weberrep SM 470

Dichtband weber DB 200 3

Zweischichtige Verbundabdichtung mit 4
webertec Superflex D2

Rinne versetzen, z.B. mit 5!

weber master-flex 2 oder weberepox design
Kapillarbrechender Epoxidharz-Vergussmortel 6

aus weber.prim 807 + ca. 20 M.- %

weber.sys Hartquarzmaterial 0.7/1.2mm
Bewegungsfuge erstellt mit 7

webersys Rundschnur und

weber Silikon K+N Plus glanzend

System mit Skimmer

Spannungen bei Beckenkopf und Beckenumrandung

Bei der Planung und AusfUhrung von Schwimmbecken sind viele Einflisse zu beachten. Durch ver-
schiedene Einwirkungen entstehen Spannungen, die nicht alle durch den Klebemértel und den Belag
aufgenommen werden konnen. Daher ist es wichtig, Dilatationsfugen einzubauen, um diese Spannungen
aufnehmen zu kénnen. Bei einer Beckenlange von mehr als 4 Metern muss zwingend eine Dilatationsfuge
erstellt werden. Durch den Einbau von Dilatationsfugen mit einem Abstand von maximal 4 Metern kdnnen
diese Spannungen in der Beckenumrandung aufgenommen und somit Schadenfalle verhindert werden.




5. ProduktUbersicht

weber folic rapid
Flexible Dispersionsabdichtung

* Wandbelage im Innenbereich

..--—"""": » Gebrauchsfertig
fg' * Belegereif mit Keramik nach ca. 3 Stunden
__:")' « Spachtel- und rollbar

weber Superflex D1
Flexible 1K-Dichtschlamme

« Anwendung im Innen- und Aussenbereich
e Streich- und spachtelbar

* Frost- und alterungsbestandig

* Wasserdicht bis 5bar

weber.tec Superflex D2
Hochflexible 2K-Reaktiv-Dichtschlamme

+« Anwendung im Innen-, Aussen- und
Dauerunterwasserbereich

* Schnellabbindend

* Witterungsunabhangige Durchtrocknung

* Belegereif mit Keramik nach ca. 4 Stunden

weber.tec 827 S
r____;‘ Flexible 2K-Epoxidharz-Abdichtung
= « Gewerbliche Kuchen, Nassraume und
s Schwimmbecken
= | * Standfeste Konsistenz
? « Hohe Chemikalienbestandigkeit
I . . . .
- RissUberbruckend

weber.prim 805
Flissige Dampfbremse

» FUr Bauteile, die vor Wasserdampf geschitzt
werden mussen

* Hoher Diffusionswiderstand

* Gebrauchsfertig

» Einfache Verarbeitung - roll- und streichbar




webersys W20
Dichtfolie und Dampfbremse

* Wand- und Bodenfldchen in Badezimmern, Nass-
raumen sowie privaten und 6ffentlichen Duschen

* RissUberbrickend

* Wasserdampfbremsend

* Schnell Uberarbeitbar

weber.tec 826
Dicht- und Entkopplungsbahn

* Neubau und Sanierung

* Hohe Wasserdampfdichtigkeit
* RissUberbruckend

* Wasserundurchlassig

webersys DW20
Entkopplungs- und Abdichtungsbahn

* Entkopplung und Verbundabdichtung unter
Keramik- und Natursteinbelagen

e FUr junge Zementestriche (2-7 Tage)

* RissUberbrickend bis 1.5mm

* Spannungsabbauend

|

weber DB 120
Dicht-Faltband
» Zur Abdichtung von Fugen, Ecken und

Boden-/Wand-Anschlissen in Nassréaumen
* Einfache Verarbeitung

{2
B
£

.

s * Hochelastisch
* Wasserdicht, auch im Dauernassbereich bis 2 bar
= weber DB 200
- Dichtband

e Speziell fur Schwimmbéader, aber auch fur
Duschen, Balkone und Terrassen

» Einfache Verarbeitung

* Hochelastisch

* Wasserdicht, auch im Dauernassbereich bis 2 bar




weber DEC
Dichtecke

e Zur Abdichtung von Fugen, Ecken und
Boden/Wand-Anschllssen in Nassraumen

» Einfache Verarbeitung

* Hochelastisch

* Wasserdicht, auch im Dauernassbereich bis 2 bar

weber DEG
Gefalls-Dichtecke

» Speziell zur Abdichtung von Boden-/Wand-
AnschllUssen in begehbaren Duschen

* Einfache Verarbeitung

* Hochelastisch

* Wasserdicht, auch im Dauernassbereich bis 2 bar

weber DM 150
Dichtmanschette

* Zur Abdichtung von RohrdurchfUhrungen

» Einfache Verarbeitung

* Hochelastisch und reissfest

* Wasserdicht, auch im Dauernassbereich bis 2 bar

webersys SZ
Schnittschutzband

e Zum Schutz von Verbundabdichtungen im
Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen

» Selbstklebend

* Chemikalienbestandig

* Einfache Verarbeitung

webersys MS Hybrid
Montageklebstoff & Dichtstoff

» Klebstoff fur Verbundabdichtungen mit
webersys W20, Weber Abdichtungszubehdr
wie z.B. weber DB 120, weber DM 150 etc.

* Breites Haftspektrum

* Schnelle Austrocknung

+ Uberstreichbar




Uich ﬁg

Fur produktspezifische Eigenschaften
beachten Sie bitte stets das aktuelle
Produktdatenblatt auf www.ch.weber.
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6. Wichtige Hinweise

Mindesttrockenschichtdicken

Polymerdispersionen 0.5mm
Kunststoff-Zement-Mértel-kombinationen 2mm
Reaktionsharz Tmm
Reaktionsharz im Schwimmbadbau 2mm

Feuchtigkeitsgehalt in Estrichen

Bei Estrichen auf Damm- und Trennschichten ist der
Feuchtigkeitsgehalt mit einem CM-Gerat gemass
SIA 244, 246 bzw. 248 zu bestimmen und folgende
Werte einzuhalten:

Beheizte Calciumsulfatestriche <05%
Unbeheizte Calciumsulfatestriche <05%
Beheizte Zementestriche

Unbeheizte Zementestriche




7. Relevante Normen und

Merkblatter der Fachverbande

SIA 246
SIA 248

SIA 251
SIA 252

SIA 262
SIA 271
SIA 272
SIA 385/9

SIA 414-2
SPV Merkblatt

SPV Merkblatt

SN EN 12004-1
SN EN 13888-1
SN EN 14411

SN EN 1341
SN EN 14891

SMU Merkblatt

NVS

Bfu, Merkblatt 2.019

Natursteinarbeiten - Beldge, Bekleidungen
und Werkstlcke

Plattenarbeiten - Beldge und Bekleidungen
mit Keramik, Glas und Asphalt
Schwimmende Estriche im Innenbereich
Bodenbeldge aus Zement, Magnesia, Kunst-
harz und Bitumen

Betonbau

Abdichtungen von Hochbauten

Abdichtung und Entwasserungen von Bauten
unter Terrain und im Untertagbau

Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in
Gemeinschaftsbadern

Masstoleranzen im Hochbau
Verbundabdichtungen unter Keramik- und
Natursteinbelagen im Innenbereich
Bodenbelagskonstruktionen mit Keramik-
platten ausserhalb von Gebauden — Verlegung
im Verbund

Mortel und Klebestoffe fur keramische Flie-
sen und Platten

Fugenmortel fur keramische Fliesen und
Platten

Keramische Fliesen und Platten

Platten aus Naturstein fUr Aussenbereiche
FlUssig zu verarbeitende wasserundurch-
lassige Produkte im Verbund mit keramischen
Fliesen und Plattenbeldgen
Korrosionsschutz von Stahlbauteilen bei
Balkonen und Terrassen im Zusammenhang
mit Plattenbdden

Bauen mit Naturstein—-Technische Informa-
tionen

Baderanlagen; Sicherheitsaspekte bei Pla-
nung, Bau und Betrieb







8. Unsere Serviceleistungen fur Plattenleger

Wir begleiten Sie kompetent durch Ihr ganzes Projekt

Spezialisierter Aussendienst

In der ganzen Schweiz stehen technische Berater in allen Sprachregio-
nen zu lhrer VerflUgung. Bereits in der Planungsphase helfen wir Ihnen
bei der Entscheidungsfindung, wie z.B. bei der Wahl des Abdichtungs-
systems, Detailausbildungen oder geeigneter Fugenmaterialien. Unsere
technischen Berater unterstitzen Planer wie auch Unternehmer - sei es
im BUro oder auf der Baustelle. Sie kénnen auf uns zahlen!

Detaillésungen

Ob ein klassischer mineralischer Wand- und Bodenaufbau, alterna-
tive Leichtbaukonstruktionen oder hochkomplexe Schwimmibader
in Verbindung mit einer Keramik- bzw. Natursteinbekleidung - die
Kunst steckt in der Detailplanung. Wir finden auch fur Herausforde-
rungen ausserhalb des Standards die passende technische Losung.

Fugenbox

Sie mdchten méglichst realitatsnah die richtige Farbe fur lhre Fugen
auswahlen? Bestellen Sie unsere Fugenbox!

Logistik

Ausgewahlte und langjahrig bewahrte Schweizer Logistik-Partner so-
wie die Weber Produktionsstatten in der Schweiz garantieren Ihnen
sowohl eine schnelle Lieferung der bestellten Produkte und Systeme
der Saint-Gobain Weber AG auf jede Baustelle und in jedes Magazin
als auch die Verfugbarkeit bei unseren Vertriebspartnern.

Downloadcenter

Alle Dokumente zu unseren Produkten und Dienstleistungen stehen
Ihnen jederzeit auf unserer Website www.ch.weber zur Verflgung.

Treten Sie mit uns in Kontakt!
www.ch.weber




Ein Partner -
unzahlige Lésungen

VAWD und VHF
Grund- und Deckputze
Akustik

Harte Belage

Farben

L0,

[=]

Treten Sie mit uns
in Kontakt

Plattenleger

* Klebe- und Fugenmortel
* Ausgleichsmassen

* Abdichtungen

* Trittschalldammung

Beton/Spritzbeton
Mauermortel
Betoninstandsetzung
Garten- und Land-
schaftsbau

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber AG

Hauptsitz

Tafernstrasse 11b
5405 Baden-Dattwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation

Deutschschweiz * Fliessestriche

) * Renovationsldsungen
Industrlestrassejo o Inelusifebheen
8604 Volketswil o Bauchemie

T. +4144 947 88 00

Verkaufsorganisation
Westschweiz

Boulevard de 'Arc-en-Ciel 28

1030 Bussigny
T. +41 21637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

1.Auflage/ 08.2023/DE

www.ch.weber




